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ICS 25.220.10 Ersatz für EN ISO 11125-2:1997         

Deutsche Fassung 

 Vorbereitung von Stahloberflächen vor  
dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 

Prüfverfahren für metallische Strahlmittel — 
Teil 2: Bestimmung der Korngrößenverteilung  

(ISO 11125-2:2018) 

 

Preparation of steel substrates before application of 
paints and related products — 

Test methods for metallic blast-cleaning abrasives — 
Part 2: Determination of particle size distribution  

(ISO 11125-2:2018) 

 Préparation des subjectiles d’acier avant application de 
peintures et de produits assimilés — 

Méthodes d’essai pour abrasifs métalliques destinés à la 
préparation par projection — 

Partie 2: Analyse granulométrique  
(ISO 11125-2:2018) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 17. August 2018 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, 
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und 
Zypern. 
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