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Preparation of steel substrates before application of paints and related products -
Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 1 : General introduc-
tion and Classification (ISO 11126-1 : 1993,
including Technical Corrigenda 1 : 1997 and 2 : 1997);
German version EN ISO 11126-1 : 1997

Preparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits
assimiles - Specifications pour abrasifs non metalliques destines ä la preparation
par projection - Partie 1 : Introduction generale et Classification (ISO 11126-1 : 1993,
Rectificatifs Techniques 1 : 1997 et 2 : 1997, inclus);
Version allemande EN ISO 11126-1 : 1997

Die Europäisclie Norm EN ISO 11126-1 : 1997 liat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Europäische Norm EN ISO 11126-1 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen
Komitees CEN/TC 139 "Lacke und Anstrichstoffe" (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zugrun¬
deliegende Internationale Norm ISO 11126-1 wurde vom ISO/TC 35/SC 12 "Preparation of steel
substrates before application of paints and related products" (Sekretariat: Vereinigtes König¬
reich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 11126-1 fällt in den Zuständigkeitsbereich
des FA-Arbeitsausschusses 11 "Strahlmittel".

Zum Anhang A ist darauf hinzuweisen, daß nach einer nachträglichen Entscheidung des zu¬
ständigen ISO/TC 35/SC 12 für Ouarzsand (ursprünglich als Teil 2 von ISO 11126 vorgesehen)
keine Internationale Norm erarbeitet wird.

Änderungen

Gegenüber DIN 8201-1 : 1985-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Festlegungen in EN ISO 11124-1 : 1997 und EN ISO 11126-1 : 1997 aufgeteilt.

Frühere Ausgaben
DIN 8201-1: 1975-11, 1985-07
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