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Dieses Dokument (EN ISO 11127-3:2021) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 �Paints and 
varnishes� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-11 AA �Strahlmittel� im 
DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB).

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 11126 (all parts) siehe DIN EN ISO 11126 (alle Teile)

ISO 11127 (all parts) siehe DIN EN ISO 11127 (alle Teile)

ISO 11127-1 siehe DIN EN ISO 11127-1 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 11127-3:2012-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Dokument technisch überarbeitet;

b) Abschnitt 2 �Normative Verweisungen� aktualisiert;

c) Dokument redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN EN ISO 11127-3: 1997-11, 2012-04

Nationales Vorwort
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
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