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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 11357-3:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technische Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat von 
NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-01-03 AA „Physikalische, 
rheologische und analytische Prüfungen“ im DIN-Normenausschuss „Kunststoffe“ (FNK). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 291 siehe DIN EN ISO 291 
ISO 472 siehe DIN EN ISO 472 
ISO 3146 siehe DIN EN ISO 3146 
ISO 11357-1 siehe DIN EN ISO 11357-1 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 11357-3:2013-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die normativen Verweisungen in Abschnitt 2 wurden aktualisiert; 

b) die Probenmasse bezieht sich auf die Polymermatrix; 

c) das Verfahren wurde auf Werkstoffe mit größeren Kristallisationsbereichen ausgeweitet; 

d) die Berechnung der Übergangswärmen wurde präzisiert, um computergestützte Methoden 
einzubeziehen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 11357-3: 2013-04 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate für Konditionierung und Prüfung 

DIN EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwörterverzeichnis 

DIN EN ISO 3146, Kunststoffe — Bestimmung des Schmelzverhaltens (Schmelztemperatur oder Schmelz-
bereich) von teilkristallinen Polymeren im Kapillarrohr- und Polarisationsmikroskop-Verfahren 

DIN EN ISO 11357-1, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 1: Allgemeine 
Grundlagen 
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