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DIN EN ISO 1140

Z

3-, 4- und 8-litzige Seile (ISO 1140:2004);
Deutsche Fassung EN ISO 1140:2004

Fibre ropes —

Polyamide —

3-, 4- and 8-strand ropes (ISO 1140:2004);
German version EN ISO 1140:2004

Cordages en fibres —

Polyamide —

Cordages a 3, 4 et 8 torons (ISO 1140:2004);
Version allemande EN ISO 1140:2004

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN

ICS 59.080.50
Ersatz fur
DIN EN 696:1995-10
Faserseile —
Polyamid —

Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textiinorm) im DIN
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DIN EN ISO 1140:2005-03

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde von der Arbeitsgruppe WG 3 ,Faserseile, Bindegarne und Fischnetze“ (Sekretariat:
Frankreich) des CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse (Sekretariat: Vereinigtes Kdnigreich)
ausgearbeitet.

Fur die internationale Arbeit ist die Arbeitsgruppe WG 21 ,Ropes, cordage and netting“ des Technischen
Komitees ISO/TC 38 ,Textiles* (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) verantwortlich.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der Arbeitsausschuss NSMT 01.08 ,Faserseile” fir die
nationale Arbeit zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 1968 siehe DIN EN ISO 1968
ISO 2307 siehe DIN EN ISO 2307
ISO 9554 siehe DIN EN ISO 9554
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 696:1995-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

DIN EN 696 wurde in DIN EN ISO 1140 umgewandelt;

an Internationale Normen angepasst;

Durchmesserreihe erweitert fur Formen A, B, L; in Form L entfallt Durchmesser 8;
die Thermofixierung gilt fir den Typ 1, Typ 2 wird nicht thermofixiert;
Bezeichnung erweitert um Typ 1 oder Typ 2;

Tabellenwerte von daN auf KN umgestellt und leicht verandert.

Frithere Ausgaben

DIN 83330: 1975-06, 1984-12
DIN 83330-1: 1968-02
DIN 83330-2: 1968-02
DIN EN 696: 1995-10

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1968, Faserseile und Tauwerk — Begriffe

DIN EN ISO 2307, Faserseile — Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften

DIN EN ISO 9554, Faserseile — Allgemeine Festlegungen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 1140
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2004

ICS 59.080.50 Ersatz fur EN 696:1995

Deutsche Fassung

Faserseile — Polyamid —
3-, 4- und 8-litzige Seile (ISO 1140:2004)

Fibre ropes — Polyamide — Cordages en fibres — Polyamide —
3-, 4- and 8-strand ropes (ISO 1140:2004) Cordages a 3, 4 et 8 torons (ISO 1140:2004)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. November 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, I;stland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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