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Dieses Dokument (EN ISO 11963:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 �Plastics� in 
Zusammenarbeit mit dem Technische Komitee CEN/TC 249 �Kunststoffe� erarbeitet, dessen Sekretariat von 
NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-02 AA �Halbzeuge aus 
Thermoplasten� im DIN-Normenausschuss �Kunststoffe� (FNK). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 62:2008 siehe DIN EN ISO 62:2008-05 
ISO 75-1 siehe DIN EN ISO 75-1 
ISO 75-2:2013 siehe DIN EN ISO 75-2:2013-08 
ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1 
ISO 291 siehe DIN EN ISO 291 
ISO 306:2013 siehe DIN EN ISO 306:2014-03 
ISO 489:1999 siehe DIN EN ISO 489:1999-08 
ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1 
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2 
ISO 877-1 siehe DIN EN ISO 877-1 
ISO 877-2 siehe DIN EN ISO 877-2 
ISO 877-3 siehe DIN EN ISO 877-3 
ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1 
ISO 2818 siehe DIN EN ISO 2818 
ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1 
ISO 4892-1 siehe DIN EN ISO 4892-1 
ISO 4892-2 siehe DIN EN ISO 4892-2 
ISO 8256:2004 siehe DIN EN ISO 8256:2005-05 
ISO 13468-1 siehe DIN EN ISO 13468-1 
ISO 21305-1 siehe DIN EN ISO 21305-1 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 11963:2013-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Vorgabe der relativen Luftfeuchte (50 ± 10) % wurde aus 5.4.1 gelöscht, da die Maßänderung bei 
der Wasseraufnahme sehr gering ist und bei Polycarbonatwerkstoffen keine Angabe zum Angleich der 
relativen Luftfeuchte bei der Bestimmung der Maße gemacht werden braucht; 

b) die Vorgabe der relativen Luftfeuchte wurde in 6.7.2 von (65 ± 5) % zu (50 ± 10) % geändert, da 
Polycarbonatwerkstoffe bei Bewitterung nicht feuchtigkeitsempfindlich sind; 

c) die Norm wurde den derzeit gültigen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 11963: 1995-11, 2013-03 

Nationales Vorwort 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 
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