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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 12571:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 „Thermal performance 
and energy use in the built environment“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89 
„Wärmeschutz von Gebäuden und Bauteilen“ (Sekretariat: SIS, Schweden) unter deutscher Mitwirkung 
erstellt.  

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist 
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 89 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-99 AA „Feuchte“ des 
Normenausschusses Bauwesen (NABau).  

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 12571:2000-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) neuer Begriff „Gleichgewicht der volumenbezogenen Masse“ eingeführt; 

b) Änderung des Begriffs „Absorptionskurve“ in „Sorptionskurve“; 

c) Ergänzung der Prüfungsbedingungen für tropische Länder; 

d) in 7.2 „Exsikkator-Verfahren“ wurden relative Standardluftfeuchten aufgenommen; 

e) Abschnitt 8 „Berechnung und Angabe der Ergebnisse“ wurde konkretisiert durch Ergänzung der Kurven 
des Gleichgewichts der volumenbezogenen Masse in der hygroskopischen Sorption; 

f) der Wert 27 °C wurde in Tabelle A.1 ergänzt; 

g) Anhang D wurde neu aufgenommen. 

 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 52620: 1991-04 
DIN EN ISO 12571: 2000-04 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 12571:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 „Thermal performance 
and energy use in the built environment“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 89 
„Wärmeschutz von Gebäuden und Bauteilen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2014, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Februar 2014 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12571:2000. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 12571:2013 wurde vom CEN als EN ISO 12571:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt zwei alternative Verfahren zur Bestimmung der hygroskopischen 
Sorptionseigenschaften von porösen Baustoffen und -produkten fest: 

a) Verfahren unter Verwendung von Exsikkatoren und Wiegebehältern (Exsikkator-Verfahren); 

b) Verfahren unter Verwendung einer Klimakammer (Klimakammer-Verfahren). 

Das Exsikkator-Verfahren ist das Referenzverfahren. 

Dies Internationale Norm legt kein Verfahren für die Probenentnahme fest. 

Die in dieser Internationalen Norm festgelegten Verfahren können angewendet werden, um den 
Feuchtegehalt einer Probe im Gleichgewichtszustand mit Luft von einer bestimmten Temperatur und Feuchte 
zu bestimmen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 9346, Hygrothermal performance of buidings and building materials — Physical quantities for mass 
transfer — Vocabulary  

ISO 12570, Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of moisture 
content by drying at elevated temperature 

3 Begriffe, Symbole und Einheiten 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 9346 sowie die folgenden Begriffe. 

3.1.1 
Feuchtegehalt im Gleichgewichtszustand 
Feuchtegehalt eines porösen Materials im Gleichgewicht mit der Umgebung und der relativen Feuchte der 
Umgebungsluft bei einer spezifischen Temperatur 

3.1.2 
massebezogener Feuchtegehalt 
Quotient aus Masse des verdampfbaren Wassers und Masse des trockenen Baustoffs 

3.1.3 
volumenbezogener Feuchtegehalt 
Quotient aus Volumen des verdampfbaren Wassers und Volumen des trockenen Baustoffs 

3.1.4 
volumenbezogene Masse des Feuchtegehalts 
Quotient aus Masse des verdampfbaren Wassers und Volumen des trockenen Baustoffs 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Masse des Wassers wird durch Wiegen des Probekörpers vor und nach dem Trocknen 
bis zur Massenkonstanz bei einer geeigneten Trocknungstemperatur bestimmt. 

3.1.5 
Sorptionskurve 
Kurve, die an einer Reihe steigender relativer Luftfeuchten im Gleichgewichtszustand bei einer gegebenen 
Temperatur ermittelt wurde 
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3.1.6 
Desorptionskurve 
Kurve, die an einer Reihe fallender relativer Luftfeuchten im Gleichgewichtszustand bei einer gegebenen 
Temperatur ermittelt wurde 

3.2 Symbole und Einheiten 

Symbol Größe Einheit 

m Masse des Probekörpers kg 

m0 Masse des getrockneten Probekörpers kg 

u massebezogener Feuchtegehalt kg/kg 

  volumenbezogener Feuchtegehalt m3/m3 

w 
volumenbezogene Masse des 
Feuchtegehalts kg/m3 

 

4 Kurzbeschreibung 

4.1 Sorptionskurve 

Der Probekörper wird bis zur Massenkonstanz getrocknet. Unter Aufrechterhaltung einer konstanten 
Temperatur wird der Probekörper nacheinander in eine Folge von Prüfumgebungen eingebracht mit stufen-
weise wachsender relativer Luftfeuchte. Der Feuchtegehalt wird bestimmt, wenn der Gleichgewichtszustand 
mit jeder Umgebung erreicht ist. Der Gleichgewichtszustand mit der Umgebung wird durch Wiegen des 
Probekörpers, bis Massenkonstanz erreicht ist, ermittelt. Für den jeweiligen Feuchtebereich müssen 
mindestens vier Prüfatmosphären ausgewählt werden. 

Nach Festlegung des Feuchtegehalts bei jeder relativen Luftfeuchte kann die Sorptionskurve gezeichnet 
werden. 

4.2 Desorptionskurve 

Ausgangspunkt für die Desorption ist eine relative Luftfeuchte von mindestens 95 %. Diese Feuchte kann der 
Endpunkt der Sorptionskurve sein oder mittels Absorption an einem getrockneten Probekörper erreicht 
werden. Unter Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur wird der Probekörper nacheinander in eine 
Folge von Prüfumgebungen eingebracht, mit stufenweise abnehmender relativer Luftfeuchte. Der 
Feuchtegehalt wird bestimmt, wenn der Gleichgewichtszustand mit jeder Umgebung erreicht ist. Das 
Gleichgewicht mit der Umgebung wird durch Wiegen des Probekörpers, bis Massenkonstanz erreicht ist, 
ermittelt. Für den jeweiligen Feuchtebereich müssen mindestens vier Prüfatmosphären ausgewählt werden. 
Abschließend wird der Probekörper bis zur Massenkonstanz getrocknet. 

Nach Festlegung des Feuchtegehalts bei jeder relativen Luftfeuchte kann die Sorptionskurve gezeichnet 
werden. 

ANMERKUNG Der definierte Ausgangspunkt für die Desorption wurde wegen besserer Reproduzierbarkeit 
ausgewählt. 
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