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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 12625-6:2016) wurde von dem Technischen Komitee CEN/TC 172 „Faserstoff, 
Papier und Pappe“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 6 „Paper, board and pulps“ 
ausgearbeitet. Die Sekretariatsführung  des CEN/TC 172 liegt beim DIN-Normenausschuss „Papier, Pappe 
und Faserstoff“ (NPa). 

Entscheidendes Gremium innerhalb des CEN/TC 172 ist die WG 8 „Prüfverfahren für Tissue-Papier und 
Tissue-Produkte“, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) geleitet wird.  

Bei der Erarbeitung dieses Dokumentes haben Vertreter des DIN-Normenausschusses „Papier, Pappe und 
Faserstoff“ mitgearbeitet. Nationales Spiegelgremium ist hier der Arbeitsausschuss NA 074-02-05 AA 
„Prüfverfahren für Tissue-Papier und Tissue-Produkte“. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186 
ISO 187 siehe DIN EN 20187 
ISO 287 siehe DIN EN ISO 287 
ISO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1 
ISO 15755 siehe DIN EN ISO 15755 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 12625-6:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Präzisionsdaten in Anhang A wurden aktualisiert; 

b) redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN 54540-2: 1989-06 
DIN EN 12625-6: 1999-03 
DIN EN ISO 12625-6: 2005-05 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 20187, Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima für die Vorbehandlung und Prüfung und Verfahren 
zur Überwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung 

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualität 

DIN EN ISO 287, Papier und Pappe — Bestimmung des Feuchtegehaltes eines Lieferpostens — 
Wärmeschrankverfahren 

DIN EN ISO 15755, Papier und Pappe — Schätzung von Verunreinigungen 

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Meßverfahren und Meßergebnissen — Teil 1: 
Allgemeine Grundlagen und Begriffe 
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— Leerseite — 
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