
DEUTSCHE NORM September 1998

Metallische Uberzüge

DINPrüfung der Porigkeit
Naß-Schwefelverfahren (mit Schwefelblüte)

(ISO 12687 : 1996) Deutsche Fassung EN ISO 12687 : 1998
EN ISO 12687

ICS 25.220.40

Deskriptoren: Metallüberzug, Prüfverfahren, Porigkeit

Metallic coatings � Porosity tests � Humid sulfur (flowers of sulfur) test
(ISO 12687 : 1996);
German version EN ISO 12687 ; 1998

Revetements metalliques � Essais de porosite � Essai ä la fleur de
soufre par voie humide (ISO 12687 : 1996);
Version allemande EN ISO 12687 : 1998

Die Europäische Norm EN iSO 12687 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationaies Vorwort
Diese Europäische Norm ist die deutsche Übersetzung von ISO 12687, die im UAP-Verfahren von CEN übernommen wird.
Für die Übersetzung ist der Arbeitsausschuß NMP 161 �Meß- und Prüfverfahren für metallische und andere anorganische
Überzüge" verantwortlich.

Für die im Inhalt zitierten Europäischen und Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen und andere Unterlagen hingewiesen.

ISO 2079 siehe DIN 50902

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 50902 ; 1994-07
Schichten für den Korrosionsschutz von Metallen � Begriffe, Verfahren und Oberflächenvorbereitung

Fortsetzung 8 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

e.V., gestattet.
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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Metallische Uberzüge

Prüfung der Porigkeit
Naß-Schwefelverfahren (mit Schwefelblüte)

(ISO 12687 : 1996)

Metallic coatings � Porosity tests � Humid sulfur (flowers
of sulfur) test (ISO 12687 : 1996)

Revetements metalliques � Essais de porosite � Essai ä
la fleur de soufre par voie humide (ISO 12687 : 1996)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 26. Februar 1998 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Ände¬
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.
Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra¬
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran¬
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre¬
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor¬
wegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Königreich.
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