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Carbon fibre — Designation system for filament yarns (ISO 13002 : 1998);

German version EN ISO 13002 : 1998

Fibres en carbone — Systéme de désignation des fils continus (ISO 13002 : 1998);
Version allemande EN ISO 13002 : 1998

Die Europiische Norm EN ISO 13002 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ,Kunststoffe” wird (iber den NormenausschuB
Kunststoffe wahrgenommen.
An der Erstellung dieser Europdischen Norm war seitens des DIN der folgende
Arbeitsausschu3 beteiligt:

GA NL/FNK 2.2.5.3/202 ,Verstarkungsstoffe”

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenstelle fiir Luftfahrt (NL) im DIN
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ICS 59.100.20
Deskriptoren: Fasern, Mineralfasern, Kohlenstoffasern, Filamente, Bezeichnung, alphabetische Codes, Spezifikation, Daten-
blécke
Deutsche Fassung
Kohlenstoffasern
Bezeichnungssystem flir Filamentgarne

(ISO 13002 : 1998)
Carbon fibre — Designation system for filament yarns Fibres en carbone — Systéme de désignation des fils
(ISO 13002 : 1998) continus (ISO 13002 : 1998)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 15. November 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzien Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigien Konigreich.
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