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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 13017:2012 + A1:2015) enthélt den Text der Norm ISO 13017:2012, die vom
ISO/TC 106 ,Dentistry” (Sekretariat: SCC, Kanada) erarbeitet und als europdische Norm vom CEN/TC 55
,Zahnheilkunde” (Sekretariat: DIN, Deutschland) identisch iibernommen wurde, sowie deren Anderung 1
(IS0 13017:2012/Amd.1:2015) bzw. (EN ISO 13017:2012/A1:2015).

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 014-00-21 AA , Dentalimplantate”
im DIN-Normenausschuss Dental (NADENT).

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geidnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1942 siehe DIN EN ISO 1942
ISO 3585 siehe DIN ISO 3585

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 5832-1 siehe DIN ISO 5832-1

[SO 7405 siehe DIN EN ISO 7405
IS0 10271 siehe DIN EN ISO 10271
ISO 10993-1 siehe DIN EN ISO 10993-1
ISO 14233 siehe DIN EN ISO 14233
ISO 14971 siehe DIN EN ISO 14971
ISO 15223-1 siehe DIN EN ISO 15223-1
ISO 22674 siehe DIN EN ISO 22674

ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025
IEC 60404-8-1 siehe DIN IEC 60404-8-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 13017:2012-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einarbeitung der Anderung ISO 13017:2012/Amd.1:2015 (EN ISO 13017:2012/A1:2015);

b) die Definitionen 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3 und 3.4 wurden iiberarbeitet;

c) das Priifgerat fiir den magnetischen Streufluss (6.2) wurde in 6.2.1.1 eindeutiger beschrieben;

d) das Priifgerat fiir die Haltekraft (6.3) wurde in 6.3.1.2 eindeutiger beschrieben;

e) die Priifung der Haltekraft (6.3) wurde neu festgelegt und die Durchfithrung in 6.3.4 beschrieben.
Friihere Ausgaben

DIN 13992:2008-08
DIN ENISO 13017: 2012-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1942, Zahnheilkunde — Vokabular

DIN EN ISO 7405, Zahnheilkunde — Beurteilung der Biokompatibilitdt von in der Zahnheilkunde verwendeten
Medizinprodukten

DIN EN ISO 10271, Zahnheilkunde — Korrosionspriifverfahren fiir metallische Werkstoffe

DIN EN ISO 10993-1, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 1: Beurteilung und Priifungen im
Rahmen eines Risikomanagementsystems

DIN EN ISO 14233, Zahnheilkunde — Kunststoffe fiir Modellstiimpfe
DIN EN ISO 14971, Medizinprodukte — Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

DIN EN ISO 15223-1, Medizinprodukte — Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole,
Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 22674, Zahnheilkunde — Metallische Werkstoffe fiir festsitzenden und herausnehmbaren
Zahnersatz und Vorrichtungen

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

DIN IEC 60404-8-1, Magnetische Werkstoffe — Teil 8-1: Anforderungen an einzelne Werkstoffe —
Hartmagnetische Werkstoffe (Dauermagnete)

DIN ISO 3585, Borosilicatglas 3.3 — Eigenschaften
DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke; Anforderungen und Priifungen

DIN ISO 5832-1, Chirurgische Implantate — Metallische Werkstoffe — Teil 1: Nichtrostender Stahl

Documents
Document SharinggHub

Full document details: DIN EN 1ISO 13017:2016-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13017-2016-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13017-2016-05

DIN EN ISO 13017:2016-05

— Leerseite —

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 13017:2016-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13017-2016-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13017-2016-05

EUROPAISCHE NORM ENISO 13017

EUROPEAN STANDARD e
, +A1l
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 11.060.10

Deutsche Fassung

Zahnheilkunde —
Magnetische Retentionselemente
(ISO 13017:2012 + Amd 1:2015)

Dentistry — Médecine bucco-dentaire —
Magnetic attachments — Attaches magnétiques —
Amendment 1 Amendement 1
(IS0 13017:2012 + Amd 1:2015) (IS0 13017:2012 + Amd 1:2015)

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 14. Juli 2012 angenommen.
Die Anderung A1 modifiziert die Europaische Norm EN ISO 13017:2012. Sie wurde vom CEN am 3. Oktober 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 13017:2012 + A1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 13017:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 106 ,Dentistry“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 55 ,Zahnheilkunde” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kéonnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruminien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 13017:2012 wurde vom CEN als ENISO 13017:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Documents
Document SharingBHub

Full document details: DIN EN 1ISO 13017:2016-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13017-2016-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-13017-2016-05

