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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 13844:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 �Plastics pipes, fittings 
and valves for the transport of fluids� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155 
�Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme� erarbeitet, dessen Sekretariat von 
NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA �Prüfverfahren für 
Rohre� im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 13844:2015-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Form der Balken in Einklang gebracht mit ISO 13259; 

b) Dokument redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 13844: 2000-06, 2015-06 
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Deutsche Fassung 

 Kunststoff-Rohrleitungssysteme �  
Steckmuffenverbindungen mit elastomeren Dichtringen für 

Kunststoffdruckrohre �  
Prüfverfahren für die Dichtheit bei Unterdruck, Abwinkelung 

und Verformung (ISO 13844:2022) 

 

Plastics piping systems �  
Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with 

plastic pressure pipes �  
Test method for leak tightness under negative pressure, 
angular deflection and deformation (ISO 13844:2022) 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 3. Februar 2022 angenommen.  
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Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
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Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 13844:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 �Plastics pipes, fittings 
and valves for the transport of fluids� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155 
�Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme� erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten 
wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2022, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis August 2022 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 13844:2015. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 13844:2022 wurde von CEN als EN ISO 13844:2022 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
institute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von 
Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, 
für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. 
Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet 
keine Anerkennung.

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138, Plastics pipes, fittings and valves for the 

transport of fluids,, Unterkomitee SC 5, General properties of pipes, fittings and valves of plastic materials and 

their accessories � Test methods and basic specifications, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Komitee 
für Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 155, Kunststoff-Rohrleitungssysteme und 

Schutzrohrsysteme, in Übereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen ISO 
und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet. 

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 13844:2015), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentliche Änderung ist folgende: 

� die im Prüfverfahren verwendete Form der Balken wurde an ISO 13259 angeglichen. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter 
www.iso.org/members.html zu finden. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Prüfung der Dichtheit bei Unterdruck, Abwinkelung und Verformung 
von montierten Verbindungen zwischen Steckmuffen mit elastomeren Dichtringen aus Kunststoff oder Metall 
und Druckrohren aus Kunststoff fest. 

WARNUNG � Anwender dieses Dokuments sollten mit der üblichen Laborpraxis vertraut sein. Die 

Anwendung dieses Dokuments kann den Einsatz gefährlicher Materialien, Arbeitsgänge und Geräte 

mit sich bringen. Dieses Dokument erhebt nicht den Anspruch, dass alle mit dessen Anwendung 

verbundenen Sicherheitsprobleme angesprochen werden. Es liegt in der Verantwortung des 

Anwenders dieses Dokuments, geeignete Vorkehrungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu 

treffen und die Anwendbarkeit einschränkender Vorschriften vor der Anwendung zu ermitteln. 

2 Normative Verweisungen 

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument. 

3 Begriffe 

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

4 Kurzbeschreibung 

Ein Probekörper, bestehend aus einem Kunststoffrohr, das in eine Muffe montiert ist, wird in einem fest-
gelegten Temperaturbereich zwei vorgegebenen inneren Unterdrücken über einen bestimmten Prüfzeitraum 
ausgesetzt, während das Rohr einer Abwinkelung zur Muffenachse und einer Verformung unterworfen wird. 
Während der Prüfung wird der Probekörper auf Anzeichen von Undichtheit überwacht. 

5 Prüfparameter und Anforderungen 

Es müssen die Prüfparameter der Norm, auf die sich dieses Dokument bezieht, angewendet und die entsprech-
enden Anforderungen erfüllt werden. Sofern in der bezugnehmenden Norm ein oder mehrere Prüfparameter 
nicht festgelegt ist (sind), dann gelten die in Anhang A angegebenen. 

Die folgenden Testparameter sollten in der Norm aufgeführt sein, die sich auf dieses Dokument bezieht: 

a) Prüfmedium; 

b) Prüfdruck (bar oder MPa); 

c) Prüfdauer (h); 

d) Prüftemperatur (°C); 

e) Verformung (%); 

f) Winkel der Abwinkelung (°); 
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g) freie Länge (mm). 

6 Prüfeinrichtung 

6.1 Gestell, das aus mindestens zwei Befestigungsvorrichtungen besteht, wovon eine beweglich ist, um die 
Abwinkelung, die auf die zu prüfende Verbindung anzuwenden ist, einzustellen, während ein Unterdruck 
(teilweises Vakuum) aufgebracht wird. 

6.2 Ein Vakuummeter, das in der Lage ist, die Übereinstimmung des festgelegten Prüfdrucks mit einer 
Fehlergrenze von ±1 % der gemessenen Werte zu überprüfen. 

6.3 Eine Vorrichtung, die so konstruiert ist, dass am Spitzende des Rohres, in einer bestimmten Entfernung 
zum Muffeneingang, eine Verformung vorgenommen werden kann. Eine typische Anordnung ist im Bild 1 
dargestellt. 

6.4 Eine Vakuumquelle (Pumpe), die in der Lage ist, im Probekörper das in der Bezugsnorm festgelegte 
teilweise Vakuum zu erzeugen (siehe 8.6). 

6.5 Ein Abschlussventil zwischen dem Probekörper und der Vakuumpumpe (siehe 8.6). 

6.6 Mechanische oder hydraulische Vorrichtung, mit der die erforderliche Durchmesserverformung des 
Spitzendes hervorgerufen werden kann (siehe 8.2) und die auf einen Balken einwirkt, der in der senkrechten 
Ebene quer zur Rohrachse frei beweglich ist. Bei Rohren mit einem Durchmesser von 400 mm oder größer 
kann jeder Balken elliptisch geformt sein, um der erwarteten Form des Rohres zu entsprechen, wenn dieses 
wie gefordert verformt wurde. Die Länge des Balkens oder des gebogenen Teils des Balkens muss größer sein 
als die Kontaktfläche mit dem gebogenen Spitzende. 

Die folgende Breite b (siehe Bild 1) muss in Abhängigkeit vom Nenn-Außendurchmesser dn des Rohres wie 

folgt sein: 

� b = 100 mm für dn  710 mm; 

� b = 150 mm für 710 mm < dn  1 000 mm; 

� b = 200 mm für dn > 1 000 mm. 
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