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Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles -
Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab
method (ISO 13935-2 : 1999); German version EN ISO 13935-2 : 1999

Textiles - Proprietes de resistance ä la traction des coutures d'etoffes
et d'articles textiles confectionnes - Partie 2: Determination de la force
maximale avant rupture des coutures par la methode d'arrachement (Grab
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Die Europäisclie Norm EN ISO 13935-2 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschuß NMP 521 "Physikalisch-technologische Prüfverfahren für Textilien" ist für die vorliegende
Norm zuständig.

Fortsetzung 8 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

Ref. 
Preisgr, 08 Vertr.-Nr. 2308

Full document details: DIN EN ISO 13935-2:1999-04

http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-13935-2-1999-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-13935-2-1999-04


- Leerseite -

Full document details: DIN EN ISO 13935-2:1999-04

http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-13935-2-1999-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-iso-13935-2-1999-04


EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EN ISO 13935-2

Februar 1 999

ICS 59.080.10

Deutsche Fassung

Textilien

Zugversuche an Nähten in textilen Flächengebilden und Konfektionstextilien
Teil 2: Bestimmung der Höchstzugkraft von Nähten mit dem Grab-Zugversuch

(ISO 13935-2 : 1999)

Textiles - Seam tensile properties of fabrics and
made-up textile articles - Part 2: Determination of
maximum force to seam rupture using the grab
method (ISO 13935-2 : 1999)

Textiles - Proprietes de resistance ä la traction des
couture d'etoffes et d'articles textiles confectionnes -
Partie 2: Determination de la force maximale avant
rupture des coutures par la methode sur
d'arrachement (Grab test) (ISO 13935-2 : 1999)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 21. November 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne
jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio¬
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziel¬
len Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.
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