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Die Europäische Norm EN ISO 13937-4:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Der Arbeitsausschuss NMP 521 �Physikalisch-technologische Prüfverfahren für Textilien� ist für die vorliegende Norm
zuständig.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN 20139

ISO 7500-1 siehe DIN EN 10002-2

ISO 10012-1 siehe DIN ISO 10012-1

Änderungen

Gegenüber DIN 53859-1:1979-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
� Inhalt von EN ISO 13937-4:2000 übernommen.

Frühere Ausgaben

DIN 53859: 1969-01

DIN 53859-1: 1979-01

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20139
Textilien � Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung (ISO 139:1973); Deutsche Fassung
EN 20139:1992

DIN EN 10002-2
Metallische Werkstoffe � Zugversuch � Teil 2: Prüfung der Kraftmesseinrichtungen von Zugprüfmaschinen;
Deutsche Fassung EN 10002-2:1991

DIN ISO 10012-1
Forderungen an die Qualitätssicherung für Messmittel � Bestätigungssystem für Messmittel; Identisch mit
ISO 10012-1:1992
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Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1999-07-02 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Königreich.

CEN
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European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

© 2000 CEN � Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.-Nr. EN ISO 13937-4:2000 D
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Vorwort
Der Text der EN ISO 13937-4:2000 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse�,
dessen Sekretariat bei BSI liegt, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 38 �Textiles� erarbeitet.

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis 2000-10, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis
2000-10 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder ge-
halten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Einleitung
EN ISO 13937 wurde im Zusammenhang mit verschiedenen Prüfverfahren für bestimmte mechanische Eigenschaften von
Textilien erarbeitet, bei denen überwiegend Zugprüfmaschinen verwendet werden, z. B. Zugeigenschaften, Nahteigen-
schaften, Weiterreißeigenschaften, Nahtschiebeverhalten. Die Prüfbedingungen dieser Normen stimmen weitgehend
überein. Die Ergebnisse, die mit einem der Verfahren erhalten werden, können nicht mit denen der anderen Verfahren ver-
glichen werden. Siehe informative Verweisungen im Anhang D.

EN ISO 13937 beschreibt Verfahren zur Bestimmung der Weiterreißkraft textiler Flächengebilde. In EN ISO 13937-1 wird
ein Verfahren mit ballistischem Pendel beschrieben; EN ISO 13937-2, EN ISO 13937-3 und EN ISO 13937-4 legen Ver-
fahren fest, bei denen Zugprüfmaschinen verwendet werden.
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