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Probenmale und Verfahren fur die Kopfzugprifung an
Widerstandspunkt- und Buckelschweilungen mit |

geprégten Buckeln EN |SO 149272

(1SO 14272:2000) Deutsche Fassung EN 1ISO 14272:2001

ICS 25.160.40 Ersatz flr
DIN 50164:1982-07

O
=

Specimen dimensions and procedure for cross tension testing
resistance spot and embossed projection welds (ISO 14272:2000);
German version EN ISO 14272:2001

Dimensions des éprouvettes et mode opératoire pour I'essai

de traction sur éprouvettes en croix des soudures par résistance
par points et par bossages (ISO 14272:2000);

Version allemande EN ISO 14272:2001

Die Europaische Norm EN ISO 14272:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 14272:2001 ist die Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 14272, die
im Internationalen Verband fir Schweif3technik (1IW) erarbeitet wurde.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsausschuss DIN/DVS AA 11.2/AGV 3
~Widerstandsschweillverfahren“ im Normenausschuss Schweildtechnik (NAS).

Die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm ist unter der gleichen Nummer als DIN-EN-ISO-Norm
veroffentlicht.

In Deutschland wurde bisher nur zwischen dem Linsendurchmesser und dem Punktdurchmesser
unterschieden. Zusatzlich wurde die Bruchart bewertet, z. B. Auskndpfen, wenn dies erforderlich ist. In
dieser Europaischen Norm wird dagegen zusatzlich der Butzendurchmesser ,, dp “ fur den Ausknopfbruch

eingefihrt. Im Gegensatz zu den bisherigen deutschen Vereinbarungen wird in den DIN-EN-ISO-Normen
der Punktdurchmesser im Fall des Mischbruches einschlief3lich Scherbruchflache ermittelt. Die Haftzone
wird wie bisher ausgeschlossen. Der Butzendurchmesser wird getrennt ermittelt, siehe Bild 1a. Der kleinste
Durchmesser des Butzens , d3“ sollte auch getrennt angegeben werden. Die neue Verfahrensweise

ermoglicht eine aussagekraftigere Bewertung, vorallem auch bei Werkstoffen, die zu Mischbriichen neigen.

Fortsetzung Seite 2
und 11 Seiten EN

Normenausschuss Schweifstechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Fir die Qualitdtssicherung muss wie bisher abhangig vom Werkstoff, der Dicke und dem
Punktdurchmesser die Bruchart vorgegeben werden. Wenn nicht anders vereinbart, werden die
Punktdurchmesser unabhangig von der Bruchart als gleichwertig behandelt. Der im Schliff bestimmte
Linsendurchmesser und die Linseneindringtiefe ermdglichen weitergehende Aussagen als der an
gebrochenen Proben bestimmte Punktdurchmesser.

Anderungen

Gegeniiber DIN 50164:1982-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Textder ISO 14272:2000 vollstandig ibernommen,;

b) Inhalt aktualisiert (Konzept beibehalten).

Frihere Ausgaben

DIN 50164: 1982-07
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14272
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2001

ICS 25.160.40

Deutsche Fassung

Probenmalde und Durchfuhrung fur die Kopfzugpruifung
an Widerstandspunkt- und Buckelschweildungen

mit gepragten Buckeln
(ISO 14272:2000)

Specimen dimensions and procedure for cross tension Dimensions des éprouvettes et mode opératoire pour
testing resistance spot and embossed projection welds I'essai de traction sur éprouvettes en croix des soudures
(ISO 14272:2000) par résistance par points et par bossages
(1SO 14272:2000)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Oktober 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 14272:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 14272:2001 (D)

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm wurde vom |IW erarbeitet und als Europaische Norm vom Technischen Komitee
CEN/TC 121 ,SchweilRen®, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird, Ubernommen.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
missen bis April 2002 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 14272:2000 wurde von CEN als Europaische Norm ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.

ANMERKUNG Normative Verweisungen auf Internationale Normen sind im normativen Anhang ZA aufgefihrt.
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