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Schweißtechnische Qualitätsanforderungen

Widerstandsschweißen metallischer Werkstoffe
Teil 2: Elementar-Qualitätsanforderungen

(ISO 14554-2:2000) Deutsche Fassung EN ISO 14554-2:2000

D
EN ISO14554-2

ICS 25.160.10

Quality requirements for welding � Resistance welding of metallic
materials � Part 2: Elementary quality requirements
(ISO 14554-2:2000); German version EN ISO 14554-2:2000

Exigences de qualité en soudage � Soudage par résistance des
matériaux métalliques � Partie 2: Exigences de qualité élémentaire
(ISO 14554-2:2000); Version allemande EN ISO 14554-2:2000

Die Europäische Norm EN ISO 14554-2:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm wurde vom CEN/TC 121 �Schweißen� erarbeitet und wird mit identischem Inhalt als Europäische und Inter-
nationale Norm veröffentlicht. Das zuständige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss AA 11.2/AG V 3
�Widerstandsschweißverfahren�.

Ausgehend davon, dass Widerstandsschweißen im Sinne von DIN EN ISO 9001 als spezieller Prozess anzusehen ist,
dessen Ergebnis durch nachträgliche Prüfungen am Produkt nicht in vollem Umfang sicherstellen kann, dass die gefor-
derten Qualitätsnormen erfüllt wurden, war es notwendig, die mit den Normen der Reihe DIN EN ISO 9000 geschaf-
fenen Vorgaben über Qualitätssicherungssysteme durch Qualitätsanforderungen für das Widerstandsschweißen
metallischer Werkstoffe zu übertragen und dabei die bestehende Praxis eigenverantwortlicher Qualitätssicherung zu
berücksichtigen.

Der Inhalt ist abgestimmt mit den Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen, die in den Normen DIN EN 729-1
bis DIN EN 729-4 erfasst sind, und berücksichtigt die speziellen Gegebenheiten für das Widerstandsschweißen.

Die enge Anlehnung an DIN EN 729 ermöglicht, auf den allgemeinen Teil (analog DIN EN 729-1) zu verzichten durch
Bezugnahme im Anwendungsbereich.

Um zu vermeiden, dass Fertigungsmängel sich erst zeigen, wenn das Erzeugnis in Betrieb ist, werden gesicherte Über-
wachung und Befolgung der dokumentierten Verfahrensanweisungen gefordert.

Die abgestuften Anforderungen in den Teilen 1 und 2 bieten Lösungen für verschiedene Anwendungsgebiete oder für
unterschiedliche Abschätzungen von Beanspruchung und Einsatz. Sie schaffen keineswegs eine unterschiedliche
Qualität, wohl aber eine unterschiedliche Zwangsläufigkeit für das Erreichen der angestrebten Qualität.

Teil 1 enthält umfassende Qualitätsanforderungen.

Die im Abschnitt 2 zitierten Europäischen und Internationalen Normen sind mit gleicher Norm-Nummer und identischem
Inhalt als DIN-EN-ISO- oder DIN-ISO-Normen verfügbar.

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuss Schweißtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Full document details: DIN EN ISO 14554-2:2000-07
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