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Metallische Uberziige -

Bestimmung der Porositit in Goldbeschichtungen auf Metallsubstraten -
Salpetersiaure-Dampftest (ISO 14647:2000);
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Metallic coatings -

Determination of porosity in gold coatings on metal substrates -
Nitric acid vapour test (ISO 14647:2000);
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Revétements métalliques -

Détermination de la porosité des revétements d’or sur les substrats de métal -
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Nationales Vorwort

Der Text von 1SO 14647:2000 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other inorganic
coatings” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 14647:2016 durch
das Technische Komitee CEN/TC 262 , Metallische und andere anorganische Uberziige“ ibernommen, dessen
Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-61 AA ,Mess- und Priif-
verfahren fiir metallische und andere anorganische Uberziige“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung
(NMP).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2064 siehe DIN EN ISO 2064
ISO 2080 siehe DIN EN ISO 2080
ISO 10308 siehe DIN EN ISO 10308

Der Arbeitsausschuss weist daraufhin, dass neben dem angegebenen Begriff , Messstelle” tiblicherweise auch
der Begriff ,,Messflache“ verwendet wird.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2064, Metallische und andere anorganische Schichten — Definitionen und Festlegungen, die die
Messung der Schichtdicke betreffen

DIN EN ISO 2080, Metallische und andere anorganische Uberziige — Oberflichenbehandlung, metallische und
andere anorganische Uberziige — Wérterbuch

DIN EN ISO 10308, Metallische Uberziige — Ubersicht der Porenpriifverfahren
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 14647
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2016

ICS 25.220.40

Deutsche Fassung

Metallische Uberziige —

Bestimmung der Porositat in Goldbeschichtungen auf
Metallsubstraten —
Salpetersdaure-Dampftest
(ISO 14647:2000)

Metallic coatings — Revétements métalliques —
Determination of porosity in gold coatings on metal Détermination de la porosité des revétements d’or sur
substrates — les substrats de métal —
Nitric acid vapour test Essai a la vapeur d’acide nitrique
(ISO 14647:2000) (ISO 14647:2000)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 2. April 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 14647:2000 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other inorganic
coatings” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 14647:2016 durch
das Technische Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische Uberziige" iibernommen, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2016, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 14647:2000 wurde vom CEN als ENISO 14647:2016 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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