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Dieses Dokument (EN ISO 14931:2021) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 120 �Leather� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 289 �Leder� erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI 
(Italien) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA �Anforderungen und 
physikalische Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte� im DIN-Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP).

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen:

ISO 105-B02 siehe DIN EN ISO 105-B02

ISO 2418 siehe DIN EN ISO 2418

ISO 2419 siehe DIN EN ISO 2419

ISO 2588 siehe DIN EN ISO 2588

ISO 3376 siehe DIN EN ISO 3376

ISO 3377-1 siehe DIN EN ISO 3377-1 

ISO 4044 siehe DIN EN ISO 4044

ISO 4045 siehe DIN EN ISO 4045

ISO 5402-1 siehe DIN EN ISO 5402-1 

ISO 11640 siehe DIN EN ISO 11640

ISO 11641 siehe DIN EN ISO 11641

ISO 11642 siehe DIN EN ISO 11642

ISO 11643 siehe DIN EN ISO 11643

ISO 11644 siehe DIN EN ISO 11644

ISO 15700 siehe DIN EN ISO 15700

ISO 17070 siehe DIN EN ISO 17070

ISO 17075-1 siehe DIN EN ISO 17075-1 

ISO 17075-2 siehe DIN EN ISO 17075-2 

ISO 17186 siehe DIN EN ISO 17186

ISO 17226-1 siehe DIN EN ISO 17226-1 

ISO 17233 siehe DIN EN ISO 17233

ISO 17234-1 siehe DIN EN ISO 17234-1 

ISO 17234-2 siehe DIN EN ISO 17234-2 

ISO 23910 siehe DIN EN ISO 23910

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Nationales Vorwort
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Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 14931:2015-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel überarbeitet;

b) Anforderung an den Formaldehydgehalt geändert;

c) Anforderungen an den Gesamtgehalt an Chlorphenol und den Einzelgehalt an Chlorphenol hinzugefügt;

d) Anforderungen an die Zugfestigkeit, die Dehnung bei Höchstzugkraft und die Stichausreißfestigkeit 
hinzugefügt;

e) Abschnitt 8 über Verpackung und Kennzeichnung hinzugefügt;

f) redaktionelle Überarbeitung.

Frühere Ausgaben

DIN EN ISO 14931: 2005-03, 2015-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 105-B02, Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: 

Xenonbogenlicht

DIN EN ISO 2418, Leder � Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und Echtheitsprüfungen � 

Probenahmestelle

DIN EN ISO 2419, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Probenvorbereitung und 

Konditionierung

DIN EN ISO 2588, Leder � Probenentnahme � Anzahl der Einzelstücke für eine Gesamtprobe

DIN EN ISO 3376, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Bestimmung der Zugfestigkeit und der 

prozentualen Dehnung

DIN EN ISO 3377-1, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Bestimmung der Weiterreiß-

festigkeit � Teil 1: Einkantenriss

DIN EN ISO 4044, Leder � Chemische Prüfungen � Vorbereitung von Proben für chemische Untersuchungen

DIN EN ISO 4045, Leder � Chemische Prüfungen � Bestimmung des pH-Wertes und der Differenzzahl

DIN EN ISO 5402-1, Leder � Bestimmung der Dauerbiegefestigkeit � Teil 1: Flexometer-Verfahren

DIN EN ISO 11640, Leder � Farbechtheitsprüfungen � Bestimmung der Reibechtheit von Färbungen

DIN EN ISO 11641, Leder � Farbechtheitsprüfungen � Farbechtheit gegen Schweiß

DIN EN ISO 11642, Leder � Farbechtheitsprüfungen � Farbechtheit gegenüber Wasser

DIN EN ISO 11643, Leder � Farbechtheitsprüfungen � Farbechtheit kleiner Proben gegenüber Lösemitteln

DIN EN ISO 11644, Leder � Prüfung der Haftfestigkeit von Zurichtungen

DIN EN ISO 15700, Leder � Farbechtheitsprüfungen � Bestimmung der Wassertropfenechtheit von 

Färbungen

DIN EN ISO 17070, Leder � Chemische Prüfungen � Bestimmung des Gehalts an Tetrachlorphenol-, 

Trichlorphenol-, Dichlorphenol-, Monochlorphenol-Isomeren und Pentachlorphenol

DIN EN ISO 17075-1, Leder � Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts in Leder � Teil 1: Kolorimetrisches 

Verfahren

DIN EN ISO 17075-2, Leder � Chemische Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts in Leder � Teil 2: 

Chromatographie

DIN EN ISO 17186, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Bestimmung der Dicke der 

Oberflächendeckschicht
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DIN EN ISO 17226-1, Leder � Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts � Teil 1: Verfahren mittels 

Flüssigkeitschromatographie

DIN EN ISO 17233, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Bestimmung der Kältebruch-

temperatur von Oberflächendeckschichten

DIN EN ISO 17234-1, Leder � Chemische Prüfungen zur Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in gefärbten 

Ledern � Teil 1: Bestimmung bestimmter aromatischer Amine aus Azofarbstoffen

DIN EN ISO 17234-2, Leder � Chemische Prüfungen zur Bestimmung bestimmter Azofarbstoffe in gefärbten 

Ledern � Teil 2: Bestimmung von 4-Aminoazobenzol

DIN EN ISO 23910, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Messung der Stichausreißkraft
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