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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (EN ISO 15025:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 „Personal safety — 
Protective clothing and equipment“, SC 13 „Protective clothing“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen 
Komitee CEN/TC 162 „Schutzkleidung einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-02 AA des DIN-Normenausschusses 
Persönliche Schutzausrüstung (NPS) zuständig. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2 

ISO 6940 siehe DIN EN ISO 6940 

ISO 6491 siehe DIN EN ISO 6941 

ISO/TR 11610 siehe DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 11610 

ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 15025:2003-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) in Abschnitt 3 wurden weitere Begriffe aufgenommen; 

b) handelsübliches Propan wurde als Brennstoff festgelegt; 

c) die Breite der Probe für das Verfahren B wurde von 160 mm auf 80 mm reduziert; 

d) es wurden detaillierte Anweisungen für die Vorbereitung von gesäumten Proben, mehrlagigen Proben 
oder Proben mit Nähten ergänzt; 

e) Aufnahme eines informativen Anhangs D „Genauigkeit und Ergebnisse von Ringversuchen“; 

f) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 32761: 1983-04 
DIN EN 532: 1995-01 
DIN EN ISO 15025: 2003-02 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 6940, Textilien — Brennverhalten — Bestimmung der Entzündbarkeit vertikal angeordneter 
Proben 

DIN EN ISO 6941, Textilien — Brennverhalten — Messung der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal 
angeordneter Proben  

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 11610, Schutzkleidung — Begriffe 

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2: 
Grundlegende Methode für die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten 
Messverfahrens 
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 15025:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 „Personal safety - 
Protective clothing and equipment“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 162 
„Schutzkleidung einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2017, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2017 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 15025:2002. 

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 15025:2016 wurde vom CEN als EN ISO 15025:2016 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

DIN EN ISO 15025:2017-04
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Anhang ZA 
(informativ) 

 
Beziehung zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden 

Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG 

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines von der Europäischen Kommission erteilten 
Normungsauftrages M/031 erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfüllung der grundlegenden 
Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für 
persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen. 

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie 
in Bezug genommen worden ist, berechtigt die Übereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgeführten 
normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Norm zur 
Vermutung der Konformität mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der 
zugehörigen EFTA-Vorschriften. 

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und dem Anhang II der 
Richtlinie 89/686/EWG Persönliche Schutzausrüstungen. 

Grundlegende Anforderungen 
der Richtlinie 89/686/EWG 

Abschnitt(e)/Unter-
abschnitt(e) dieser 
Europäischen Norm 

Erläuterungen/Anmerkungen 

Schutz gegen Hitze und/oder 
Feuer 
3.6.1 Ausgangswerkstoffe und 
andere Bestandteile der PSA 

vollständige Norm zusammen mit den 
Anforderungen in der 
Produktnorm 

 

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser 
Europäischen Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste erhalten bleibt. 
Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte 
Liste einsehen. 

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere 
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives).  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf Konformitäts-
bewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der Welthandelsorganisation 
(WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthält der 
folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 94, Personal safety — Protective clothing and 
equipment, Unterkomittee SC 13, Protective clothing.  

Diese zweite Ausgabe annulliert und ersetzt die erste Ausgabe (ISO 15025:2000), deren Abschnitte, mehrere 
Bilder und der Anhang C technisch überarbeitet wurden. Ein neuer Abschnitt 8 zur Probenahme und 
Vorbereitung von Proben wurde hinzugefügt. Ein neuer Anhang D zur Messgenauigkeit wurde hinzugefügt. 

Zur Verbesserung der Genauigkeit wurde die erste Ausgabe im Wesentlichen wie folgt abgeändert: 

a) die Breite der Probe für das Verfahren B wurde von 160 mm in 80 mm geändert; 

b) das verwendete Gas wurde auf Propan handelsüblicher Reinheit beschränkt; 

c) Definitionen von verschiedenen berichteten Beobachtungen wurden ergänzt oder überarbeitet; 

d) detailliertere Anweisungen zur Vorbereitung von gesäumten Proben, mehrlagigen Proben und Proben 
mit Naht wurden ergänzt. 
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Einleitung 

Die erste Ausgabe dieses Dokuments wurde ursprünglich vom Technischen Komitee ISO/TC 38/SC 19 als 
Teil der Überarbeitung von ISO 6940 und ISO 6941 erstellt. Dieses Thema wurde im April 1997 dem 
Technischen Komitee ISO/TC 94/SC 13 übertragen. 

Dieses Prüfverfahren ist dem in ISO 6941 festgelegten Prüfverfahren sehr verwandt. Es verwendet die 
gleiche Grundausrüstung, aber schmalere Probenhalter und Schablonen für ein Verfahren. Materialien, die 
nicht bis zum oberen oder seitlichen Rand der Probe, die bei dieser Prüfung verwendet wird, weiterbrennen, 
dürfen als begrenzt flammenausbreitend eingestuft werden. 

Dieses Verfahren bewertet die Eigenschaften von Textilien in Reaktion auf eine kurze Berührung mit einer 
kleinen Zündflamme unter kontrollierten Bedingungen. 

Mit diesem Verfahren kann der Einfluss von Nähten auf das Verhalten der Textilien bestimmt werden, indem 
die Naht in der Probe angeordnet ist und so der Prüfflamme ausgesetzt wird. 

Wenn es durchführbar ist, sollten Einfassungen als Teil der textilen Zusammenstellung, bei der sie 
verwendet werden oder zukünftig verwendet werden, geprüft werden. 

Eine Aufstellung von Normen, die zu diesem Dokument in Beziehung stehen, ist im Literaturverzeichnis 
enthalten. 
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