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DIN EN ISO 15613:2004-09

Die Europaische Norm EN ISO 15613:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 15613:2004 wurde vom CEN/TC 121/SC 1 ,Anforderung und Anerkennung
von Schweillverfahren fir metallische Werkstoffe” in Zusammenarbeit mit ISO/TC 44/SC 10 ,Vereinheit-
lichung von Schweildvorschriften erarbeitet. Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeits-
ausschuss AA 1 ,Verfahrensprifungen® im Normenausschuss Schweifdtechnik (NAS).

Fir die im Abschnitt 2 genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

CR ISO 15608 siehe DIN V 1738
ISO 10447 siehe DIN ISO 10447

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 288-8:1995-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt der Europaischen/Internationalen Norm wurde vollstéandig Gibernommen;

b) Abschnitt 7 ,Prifung” wurde in Schmelzschweilen und Widerstandsschweilien aufgeteilt.
Friilhere Ausgaben

DIN EN 288-8: 1995-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 10447, SchweiBen — Abroll- und MeiBelpriifung von Widerstandspunkt-, -buckel- und -rollen-
nahtschweiBungen; Identisch mit ISO 10447:1991.

DIN V 1738, Schweilen — Richtlinien fiir eine Gruppeneinteilung von metallischen Werkstoffen
(ISO/TR 15608:2000),; Deutsche Fassung CR ISO 15608:2000.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 15613
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2004

ICS 25.160.10 Ersatz fir EN 288-8:1995

Deutsche Fassung

Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fur
metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitsprufung
(ISO 15613:2004)

Specification and qualification of welding procedures Descriptif et qualification d’'un mode opératoire de soudage
for metallic materials — Qualification based on pour les matériaux métalliques — Qualification sur la base
pre-production welding test d’'un assemblage soudé de pré-production
(ISO 15613:2004) (ISO 15613:2004)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Mai 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 15613:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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