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Leder

Farbechtheitsprüfungen
Bestimmung der Wassertropfenechtheit von Färbungen

(ISO 15700 : 1998) Deutsche Fassung EN ISO 15700 : 1999

DIN
EN ISO 15700

ICS 59.140.30

Leather � Tests for colour fastness � Colour fastness to water Spotting
(ISO 15700 : 1998):
German version EN ISO 15700 : 1999

Cuir � Essais de solidite des teintures � Solidite des teintures
ä la goutte d'eau (ISO 15700 : 1998);
Version allemande EN ISO 15700 : 1999

Die Europäische Norm EN iSO 15700 : 1999 hiat den Status einer Deutschien Norm.

Nationaies Vorwort
Die vorliegende Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 �Leder" erarbeitet. Zuständig für die Deutsche
Fassung ist der Arbeitsausschuß NMP 551 �Physikalische Prüfverfahren für Leder" des Normenausschusses Material¬
prüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 105-A01 : 1994 siehe DIN EN ISO 105-A01
ISO 105-A02 : 1993 siehe DIN EN 20105-A02
ISO 105-A05 : 1997 siehe DIN EN ISO 105-A05
ISO 3696: 1987 siehe DIN ISO 3696

Nationaler Anhiang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 105-A01
Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A01: Allgemeine Prüfgrundlagen (ISO 105-A01 : 1994); Deutsche
Fassung EN ISO 105-A01 : 1995

DIN EN 20105-A02
Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe
(ISO 105-A02 : 1993); Deutsche Fassung EN 20105-A02 : 1994

DIN EN ISO 105-A05
Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A05: Instrumentelle Bewertung der Änderung der Farbe zur Bestimmung
der Graumaßstabszahl (ISO 105-A05 : 1996); einschließlich Technische Korrektur 1 : 1997; Deutsche Fassung
EN ISO 105-A05 : 1997

DIN ISO 3696
Wasser für analytische Zwecke � Anforderungen und Prüfungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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