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Metallische und andere anorganische Überzüge
Definitionen und Festlegungen, die das Aussehen betreffen

(ISO 16348:2003)     Deutsche Fassung EN ISO 16348:2003 EN ISO 16348

ICS 01.040.25; 25.220.40; 25.220.99

Metallic and other inorganic coatings �
Definitions and conventions concerning appearance (ISO 16348:2003);
German version EN ISO 16348:2003

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques �
Définitions et principes concernant l�apparence (ISO 16348:2003);
Version allemande EN ISO 16348:2003

Die Europäische Norm EN ISO 16348:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 262
�Metallische und andere anorganische Überzüge� (Sekretariat: Großbritannien).

Für die deutsche Übersetzung ist der Arbeitsausschuss NMP 161 �Mess- und Prüfverfahren für metallische
und andere anorganische Überzüge� verantwortlich.

Deutschland hatte im Rahmen der CEN-Umfrage diese Europäische Norm abgelehnt, da das Aussehen von
Überzügen nicht präzise definiert werden kann und es keine genormten Prüfverfahren für die Bestimmung
der Eigenschaften des Aussehens gibt.

Für die in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2079 siehe DIN 50902
ISO 2080 siehe DIN 50902

Fortsetzung Seite 2
und 5 Seiten EN

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50902, Schichten für den Korrosionsschutz von Metallen � Begriffe, Verfahren und Oberflächen-
vorbereitung.
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Deutsche Fassung

Metallische und andere anorganische Überzüge - Definitionen
und Festlegungen, die das Aussehen betreffen

(ISO 16348:2003)

Metallic and other inorganic coatings - Definitions and
conventions concerning appearance (ISO 16348:2003)

Revêtements métalliques et autres revêtements
inorganiques - Définitions et principes concernant

l'apparence (ISO 16348:2003)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 18. Dezember 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.
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