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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 16474-2:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 „Paints and 
varnishes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und Anstrichstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA „Allgemeine 
Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe und Beschichtungen“ im Normenausschuss Beschichtungsstoffe und 
Beschichtungen (NAB) im DIN. 

DIN EN ISO 16474 mit dem allgemeinen Titel „Beschichtungsstoffe — Künstliches Bestrahlen oder Bewittern 
in Geräten“ besteht aus den folgenden Teilen: 

  Teil 1: Allgemeine Anleitung 

  Teil 2: Xenonbogenlampen 

  Teil 3: UV-Fluoreszenzlampen 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 4618 siehe   DIN EN ISO 4618 
ISO 4892-2 siehe   DIN EN ISO 4892-2 
ISO 16474-1 siehe   DIN EN ISO 16474-1 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 11341:2004-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die allgemeinen Grundlagen der künstlichen Bewitterung wurden in DIN EN ISO 16474-1 übernommen; 

b) die Festlegungen für Xenonbogenstrahler wurden in DIN EN ISO 16474-2 übernommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53231: 1972-09, 1991-04 
DIN EN ISO 11341: 1998-02, 2004-12 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 4618, Beschichtungsstoffe — Begriffe 

DIN EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten — Teil 2: 
Xenonbogenlampe 

DIN EN ISO 16474-1, Beschichtungsstoffe — Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten — 
Teil 1: Allgemeine Anleitung 
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 Beschichtungsstoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in 
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CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 16474-2:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 „Paints and 
varnishes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und Anstrichstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2014, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2014 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11341:2004. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 16474-2:2013 wurde vom CEN als EN ISO 16474-2:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Beschichtungen aus Lacken, Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen (nachstehend kurz 
Beschichtungen genannt) werden mit Labor-Lichtquellen beansprucht, um die bei natürlicher Bewitterung 
(Freibewitterung) oder bei Prüfungen hinter einer Glasabdeckung auftretenden Alterungsvorgänge im Labor 
zu simulieren.  
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