
DEUTSCHE NORM    

ICS 87.040; 87.060.20

Binders for paints and varnishes –

Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions –

Part 1: Oven method (ISO 16482-1:2013);

German version EN ISO 16482-1:2016

Liants pour peintures et vernis –

Détermination de la teneur en matières non volatiles des dispersions aqueuses de résine 

colophane –

Partie 1: Méthode à l’étuve (ISO 16482-1:2013);

Version allemande EN ISO 16482-1:2016
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DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB)

Full document details: DIN EN ISO 16482-1:2016-11
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