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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 16993:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 238 ,Solid biofuels“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 335 ,Biogene Festbrennstoffe“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom SIS (Schweden) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-82 AA ,Biogene Festbrennstoffe” im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

[SO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2

ISO 14780 siehe E DIN EN ISO 14780
ISO 16948:2015 siehe DIN EN ISO 16948:2015-09
ISO 16967 siehe DIN EN ISO 16967

ISO 16994 siehe DIN EN ISO 16994

[SO 17225-1 siehe DIN EN ISO 17225-1
ISO 18122 siehe DIN EN ISO 18122

ISO 18125 siehe E DIN EN ISO 18125
ISO 18134-1 siehe DIN EN ISO 18134-1
ISO 18134-2 siehe DIN EN ISO 18134-2
ISO 18134-3 siehe DIN EN ISO 18134-3
ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025

ANMERKUNG Einige dieser ISO-Normen sind auf internationaler Ebene noch in Erarbeitung, weshalb die
entsprechenden Dokumente noch nicht als Norm, sondern bisher erst als Norm-Entwurf, ver6ffentlicht wurden. Folglich
konnen die Titel im Rahmen des Erarbeitungsprozesses gegebenenfalls noch angepasst werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 16993:2015-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Korrektur einer Gleichung im Anhang C;
b) Korrektur und Aktualisierung der Literaturhinweise;

¢) Inhalt redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN CEN/TS 15296: 2006-06
DIN EN 15296: 2011-04
DIN EN ISO 16993: 2015-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 16948:2015-09, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Gesamtgehaltes an Kohlenstoff,
Wasserstoff und Stickstoff (1SO 16948:2015); Deutsche Fassung EN 1SO 16948:2015

DIN EN ISO 16967, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung von Hauptelementen — Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na
und Ti

DIN EN ISO 16994, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Gesamtgehaltes an Schwefel und Chlor

DIN EN ISO 17225-1, Biogene Festbrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und -klassen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

DIN EN ISO 18122, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Aschegehaltes

DIN EN ISO 18134-1, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes — Ofentrocknung — Teil 1:
Gesamtgehalt an Wasser — Referenzverfahren

DIN EN ISO 18134-2, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes — Ofentrocknung — Teil 2:
Gesamtgehalt an Wasser — Vereinfachtes Verfahren

DIN EN ISO 18134-3, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes — Ofentrocknung — Teil 3:
Wassergehalt in allgemeinen Analysenproben

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens

E DIN EN ISO 147801), Biogene Festbrennstoffe — Probenherstellung

E DIN EN ISO 181251), Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Heizwertes

D n Bearbeitung.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 16993
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2016

ICS 75.160.10; 27.190 Ersatz fiir EN ISO 16993:2015

Deutsche Fassung

Biogene Festbrennstoffe —
Umwandlung von Analysenergebnissen einer Bezugsbasis
in Ergebnisse mit anderer Bezugsbasis
(ISO 16993:2016)

Solid biofuels — Biocombustibles solides —
Conversion of analytical results from Conversion de résultats analytiques d’une
one basis to another base en une autre base
(IS0 16993:2016) (IS0 16993:2016)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 25. Juni 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 16993:2016 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 16993:2016-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16993-2016-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16993-2016-11

DIN EN ISO 16993:2016-11
EN ISO 16993:2016 (D)

Inhalt
Seite

Europaisches VOrwort ... 3
VOIrwort ... memsssnissennenes 4
Einleitung .....coinmmncnnsnencsenns 5
1 Anwendungsbereich......nn. 6
2 Normative Verweisungen ... 6
3 Symbole und ADKUIrZUunNGen.......couwrerereresesasesesmsesasesesmsesans 6
4 Kurzbeschreibung.........vnnnnn. 7
5 Berechnungen fiir Analysen fester Biobrennstoffe..........cccoonimnininnncin 7
51 Allgemeines ... 7
5.2 Sonderberechnungen hinsichtlich Wasserstoff, Sauerstoff und Heizwert.......ccoconnnimnnnnnninnn 7
5.2.1 WasSerstoff .....cccummmimnimnnmnmnmmsnisns 7
5.2.2 Sauerstoff.......cciminmnnmnnmenn 8
5.2.3 Heizwert...cimnnnnnnsnn, 8
5.3 Allgemeine Gleichungen fiir die Umrechnung von einer Bezugsbasis auf eine andere

Bezugsbasis.....mnnnnn, 8
Anhang A (informativ) Instrumente zur Integritatsprifung......eiiccscssisnccnnns 10
Anhang B (informativ) Tabellen mit Einheiten und UmrechnungsfaKktoren. ... 13
Anhang C (informativ) Leitfaden fiir die Anwendung von Validierungsparametern.........ccooerssssssssnnnnns 14
Literaturhinweise.......ccmnmnnnen, 17

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1ISO 16993:2016-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16993-2016-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-16993-2016-11

DIN EN ISO 16993:2016-11
EN ISO 16993:2016 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 16993:2016) wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 238 ,Solid biofuels” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 335 ,Biogene Festbrennstoffe” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 16993:2015.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 16993:2016 wurde vom CEN als ENISO 16993:2016 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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