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DIN EN 1SO 17130:2013-08

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 17130:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 ,Leder, dessen
Sekretariat vom UNI (ltalien) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit der ,International Union of Leather
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)" erarbeitet.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA ,Anforderungen und physika-
lische Prifverfahren fur Leder und seine Ausgangsprodukte®, Spiegelausschuss zu CEN/TC 289 ,Leder” im
Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-B06 siehe DIN EN ISO 105-B06

ISO 2418 siehe DIN EN ISO 2418
ISO 2419 siehe DIN EN ISO 2419
ISO 17228 siehe DIN EN ISO 17228

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 105-B06, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil B0O6: Farbechtheit und Alterung gegen
kiinstliches Licht bei hohen Temperaturen: Priifung mit der Xenonbogenlampe

DIN EN ISO 2418, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Priifungen und Echtheitspriifungen
— Probenahmestelle

DIN EN ISO 2419, Leder — Physikalische und mechanische Priifungen — Probenvorbereitung und
Konditionierung

DIN EN ISO 17228, Leder — Farbechtheitspriifungen — Farbdnderung durch beschleunigtes Altern

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 17130:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17130-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17130-2013-08

EUROPAISCHE NORM EN ISO 17130
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2013

ICS 59.140.30

Deutsche Fassung

Leder —
Physikalische und mechanische Prufungen —
Bestimmung der Mafhaltigkeit (ISO 17130:2013)

Leather — Cuir —
Physical and mechanical tests — Essais physiques et mécaniques —
Determination of dimensional change (ISO 17130:2013) Détermination des variations dimensionnelles
(1SO 17130:2013)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. April 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tulrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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