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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 17225-5:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 238 „Solid biofuels“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 335 „Biogene Festbrennstoffe“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom SIS (Schweden) gehalten wird. 

Diese Norm wird, gemeinsam mit weiteren sich im ISO/TC 238 in Erarbeitung befindlichen Dokumenten, die 
Normenreihe DIN EN 14961 „Feste Biobrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und -klassen“ ersetzen. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-82 AA „Biogene Festbrennstoffe“ im 
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 16559  siehe DIN EN ISO 16559 
ISO 17225-1  siehe DIN EN ISO 17225-1 
ISO 18125  siehe DIN EN ISO 18125 
ISO 18134-1  siehe DIN EN ISO 18134-1 
ISO 18134-2  siehe DIN EN ISO 18134-2 

ANMERKUNG Einige dieser ISO-Normen sind auf internationaler Ebene noch in Erarbeitung, weshalb die 
entsprechenden Dokumente noch nicht veröffentlicht wurden. Folglich können die Titel im Rahmen des 
Erarbeitungsprozesses gegebenenfalls noch angepasst werden. 
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14961-5:2011-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Übersetzung von „Solid biofuels“ von „Feste Biobrennstoffe“ in „Biogene Festbrennstoffe“ sowohl im Titel 
als auch im Text geändert; 

b) Anwendungsbereich auf den gewerblichen Bereich erweitert; 

c) Begriffsfestlegung für die „Verwendung im gewerblichen Bereich“ getroffen; 

d) „graded“ einheitlich mit „klassifiziert“ übersetzt; 

e) „virgin“ einheitlich mit „naturbelassen“ übersetzt; 

f) Einführung von informativen und normativen Eigenschafts-Klassen; 

g) Anzahl der Kennwert-Klassen und Festlegungen zu Kennwerten überarbeitet; 

h) informative Anhänge zu einem vereinfachten Verfahren zur Messung des Durchmessers von Stückholz 
und zur Berechnung der Energiedichte aufgenommen; 

i) Inhalt redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 14961-5: 2011-09 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 16559, Biogene Festbrennstoffe — Terminologie, Definitionen und Beschreibung 

DIN EN ISO 17225-1, Biogene Festbrennstoffe — Brennstoffspezifikationen und -klassen — 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN ISO 18125, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Heizwertes 

DIN EN ISO 18134-1, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes — Ofentrocknung — 
Teil 1: Gesamtgehalt an Wasser — Referenzverfahren 

DIN EN ISO 18134-2, Biogene Festbrennstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes — Ofentrocknung — 
Teil 2: Gesamtgehalt an Wasser — Vereinfachtes Verfahren 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 29. März 2014 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
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Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
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CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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