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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 17231:2017) wurde vom Technischen Komitee „International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 289 „Leder“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA „Anforderungen 
und physikalische Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte“ im DIN-Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 2418 siehe DIN EN ISO 2418 
ISO 2419 siehe DIN EN ISO 2419 
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 17231:2011-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) editorielle Anpassungen in den Abschnitten 5, 7, 9 a), 9 e), Anhang A und Anhang B; 

b) redaktionelle Anpassung an die derzeitigen Gestaltungsregeln. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 17231: 2011-12 
DIN EN 14340: 2004-04 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2418, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und Echtheitsprüfungen — 
Probenahmestelle 

DIN EN ISO 2419, Leder — Physikalische und mechanische Prüfungen — Probenvorbereitung und 
Konditionierung 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen 
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