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Part 1: General (ISO 17642-1:2004);

German version EN ISO 17642-1:2004

Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques —

Essais de fissuration a froid des assemblages soudés — Procédés de soudage a I'arc —
Partie 1: Généralités (ISO 17642-1:2004);

Version allemande EN ISO 17642-1:2004

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Schweilltechnik (NAS) im DIN

——-Dnocumentsl

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 17642-1:2004-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17642-1-2004-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-17642-1-2004-10
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Die Europaische Norm EN ISO 17642-1:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende europaisch und international abgestimmte Norm wurde im CEN/TC 121/ WG 13 ,Zerstorende
Prifverfahren fir Schweillverbindungen® erarbeitet. Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der
Gemeinschaftsausschuss DIN/DVS AA 5.1/NMP/AG Q 4 ,Zerstdrende Prifung von Schweil3verbindungen® im
Normenausschuss Schweitechnik (NAS).

Die im Abschnitt 2 genannten Europdischen Normen sind unter gleicher Nummer als DIN-EN-ISO-Normen
veroffentlicht.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 17642-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2004

ICS 25.160.40

Deutsche Fassung

Zerstorende Prufung von Schweildverbindungen an metallischen
Werkstoffen — Kaltrissprufungen fur Schweillungen —
Lichtbogenschweil3prozesse —

Teil 1: Allgemeines
(ISO 17642-1:2004)

Destructive tests on welds in metallic materials — Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques —
Cold cracking tests for weldments — Arc welding Essais de fissuration a froid des assemblages soudés —
processes — Part 1: General Procédés de soudage a I'arc — Partie 1: Généralités
(1SO 17642-1:2004) (1SO 17642-1:2004)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Februar 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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