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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 17864:2007) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 �Corrosion of metals 
and alloys� erarbeitet, dessen Sekretariat von GOST R (Russische Föderation) gehalten wird, und von 
CEN/TC 262 �Metallische und andere anorganische Überzüge�, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes 
Königreich) gehalten wird, im Rahmen des Einstufigen Annahmeverfahrens übernommen. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-71 AA �Korrosion und 
Korrosionsschutz� im Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Für die in Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm 
hingewiesen: 

ISO 8044:1999 siehe  DIN EN ISO 8044 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 8044, Korrosion von Metallen und Legierungen � Grundbegriffe und Definitionen  
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Bestimmung der kritischen Lochkorrosionstemperatur bei 

potentiostatischer Kontrolle  
(ISO 17864:2005) 

 

Corrosion of metals and alloys � 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 21. März 2008 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
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Vorwort 

Der Text von ISO 17864:2005 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 �Corrosion of metals and alloys� 
der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 17864:2008 durch das 
Technische Komitee CEN/TC 262 �Metallische und andere anorganische Überzüge� übernommen, dessen 
Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2008, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2008 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 17864:2005 wurde vom CEN als EN ISO 17864:2008 ohne irgendeine Abänderung genehmigt. 
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Einleitung 

Nichtrostender Stahl ist, obwohl er im Allgemeinen als korrosionsbeständiger Werkstoff angewendet wird, 
anfällig für Lochkorrosion, Spaltkorrosion Spannungsrisskorrosion usw. Das Phänomen der Lochkorrosion tritt 
im Allgemeinen willkürlich auf, daher sind die Messungen mindestens als Doppelversuche durchzuführen. Die 
kritische Lochkorrosionstemperatur (CPT) bezeichnet die niedrigste potentialunabhängige Temperatur, 
unterhalb der keine Lochkorrosion auftritt. 

Die erste Normung der grundlegenden Methodologie erfolgte in ASTM G150, Standard test method for 
electrochemical critical pitting temperature testing of stainless steels. 
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