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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 18273:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweiféen und verwandte
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-03 AA ,SchweifRzusdtze (DVS AG
W 5)“im DIN-Normenausschuss Schweifden und verwandte Verfahren (NAS).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 544 siehe DIN EN ISO 544

ISO 14344 siehe DIN EN ISO 14344

ISO 80000-1:2009 siehe DIN EN ISO 80000-1:2013-08
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 18273:2004-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Legierungen Al 4020 (AlSi3Mn1) und Al 4943 (AISi5Mg) in Tabelle 1, Kurzzeichen fiir die chemische
Zusammensetzung“ neu aufgenommen;

b) Abschnitt 7 ,Verfahren zum Runden“ neu eingefiihrt und dementsprechend die Fufinote mit den
Hinweis auf die Rundungsregel in Tabelle 1 geloscht;

¢) da fiir die Einteilung unerheblich, wurde in der Normbezeichnung die Art des Schweifdzusatzes (z. B.
Massivdraht) nicht mehr angegeben;

d) Aktualisierung der normativen Verweisungen und des Literaturverzeichnisses.

Frithere Ausgaben

DIN 1732:1944-06
DIN 1732-1:1963-03,1973-04, 1975-04, 1988-06
DIN EN ISO 18273: 2004-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 544, Schweifszusdtze — Technische Lieferbedingungen fiir Schweifszusdtze und Pulver — Art des
Produktes, Maf3e, GrenzabmafSe und Kennzeichnung

DIN EN ISO 14344, Schweifszusdtze — Beschaffung von SchweifSzusdtzen

DIN EN ISO 80000-1:2013-08, Gréfsen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines (1SO 80000-1:2009 + Cor 1:2011);
Deutsche Fassung EN 1SO 80000-1:2013
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EUROPAISCHE NORM ENISO 18273
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 25.160.20 Ersatz fiir EN 1SO 18273:2004

Deutsche Fassung

Schweifdzusatze —
Massivdrahte und -stabe zum Schmelzschweifden von
Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Einteilung (ISO 18273:2015)

Welding consumables — Produits consommables pour le soudage —
Wire electrodes, wires and rods for welding of Fils-électrodes, fils et baguettes pour le soudage de
aluminium and aluminium alloys — I'aluminium et les alliages d'aluminium —
Classification (ISO 18273:2015) Classification (ISO 18273:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 15. August 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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