DEUTSCHE NORM August 1995

Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen

Auffinden von Restspannungen DIN
Quecksilber(I)nitratversuch EN |SO 196

(1ISO 196 : 1978) Deutsche Fassung EN ISO 196 : 1995

ICS 77.060; 77120.30 Ersatz far DIN 50911 : 1980-06

Deskriptoren: Kupfer, Kupfertegierung, Halbzeug, Prufverfahren, Quecksilbernitrat

Wrought copper and copper alloys — Detection of residual stress — Mercury(I)nitrate test —

(1ISO 196 : 1978); German version EN ISO 196 : 1995

Cuivre et alliages de cuivre corroyés — Détection des contraintes résiduelles — Essai au nitrate de mercure(I) —
(ISO 196 : 1978); Version allemande EN ISO 196 : 1995

Die Europdische Norm ENISO 196:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 133 “Kupfer und Kupferlegierungen” (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zugrun-
deliegende Internationale Norm ISO 196 wurde vom Technischen Komitee |SO/TC 26
“Kupfer und Kupferlegierungen” ausgearbeitet und von CEN aufgrund der Ergebnisse
des Erstfragebogenverfahrens (PQ-Verfahren) und der formellen Abstimmung ohne
Anderung als Européische Norm EN ISO 196 libernommen.

Anderungen

Gegentiber DIN 50911 : 1980-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) bei der Versuchsauswertung darf die angewandte VergréBerung fiir die RiBfest-
stellung bis 18fach betragen.
b) der Prifbericht ist gestrichen unter Hinweis auf die Bewertung als Inhalt der
Produktnormen.

Friihere Ausgaben
DIN 50911: 1964-06, 1980-06

Fortsetzung 2 Seiten EN

NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung eV.
Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN
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