DEUTSCHE NORM Dezember 1995

Textilien
Fasern DIN
Bestimmung der Feinheit I
Gravimetrisches Verfahren und Schwingungsverfahren
(1ISO 1973:1995) Deutsche Fassung ENISO 1973:1995 EN ISO 1973
ICS 59.060.00 Ersatz fir
DIN 53812-1:1979-05

Deskriptoren: Textilfaser, Feinheit, Prifverfahren und

DIN 53812-2:1981-02
Textile fibres — Determination of linear density — Gravimetric method and

vibroscope method
(1SO 1973:1995);
German version EN ISO 1973:1995

Fibres textiles — Détermination de la masse linéique — Méthode gravimétrique et méthode au vibroscope
(1SO 1973:1995);
Version allemande EN ISO 1973:1995

Die Europédische Norm EN ISO 1973:1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der ArbeitsausschuB NMP 521 “Physikalisch-technologische Prufverfahren fir Textilien” ist fiir die vorliegende Norm
zustandig.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN 20139

ISO 1130 siehe DIN 53803-2

ISO 6989 siehe DIN 53808-1

Bezugsquellen fiir das in 5.2 zitierte Vibroskop kénnen auch erfragt werden bei: DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte
Erzeugnisse im DIN, 10772 Berlin.

Anderungen
Gegeniiber DIN 53812-1:1979-05 und DIN 53812-2:1981-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gliederung von ISO 1973:1995 libernommen.
b) Das gravimetrische Verfahren und das Schwingungsverfahren wurden in einer Norm zusammengefaBt.
¢) Gegeniber DIN 53812-1:1979-05 ist die Schneidvorspannkraft nicht zahlenméaBig festgelegt.
d) Gegeniber DIN 53812-2:1981-02 wurde auf die Festlegung der MeBskale verzichtet, dafiir wird eine praktikable

Uberprifung des Vibroskops beschrieben.
e) Die im Anhang A aufgefiinrten Berechnungsbeispiele sind ausfihrlicher.

Friihere Ausgaben

DIN 53812: 1960-02, 1963-05
DIN 53812-1: 1979-05

DIN 53812-2: 1981-02
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 53803-2  Probenahme — Teil 2: Praktische Durchfiihrung
DIN 53808-1  Priifung von Textilien — Langenbestimmung an Spinnfasern — Teil 1: Einzelfaser-MeBverfahren

DIN EN 20139 Textilien - Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Prifung (ISO 139:1973); Deutsche Fassung
EN 20139:1992
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 1973
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1995

ICS 59.060

Deskriptoren: Textilien, Fasern, Prifung, Feinheitsmessung, Bestimmung, Feinheit, gravimetrisches Verfahren

Deutsche Fassung

Textilien

Fasern
Bestimmung der Feinheit

Gravimetrisches Verfahren und Schwingungsverfahren
(1SO 1973:1995)

Textile fibres — Determination of linear Fibres textiles ~ Détermination de la
density — Gravimetric method and masse linéique — Méthode gravimétrique
vibroscope method et méthode au vibroscope

(1ISO 1973:1995) (1SO 1973:1995)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1995-10-06 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehaiten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiilien, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhiltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Déanemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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