DEUTSCHE NORM Mai 1995

Textilien —_—

Garne von Aufmachungseinheiten
Bestimmung der Héchstzugkraft und Hochstzugkraftdehnung

von Garnabschnitten EN |SO 2062

(1ISO 2062 : 1993) Deutsche Fassung EN ISO 2062 : 1995

2

ICS 59.080.20 Ersatz fur
; DIN 53834-1:1976-02
Deskriptoren: Textilien, Garn, Bestimmung, Zugversuch

Textiles — Yarns from packages — Determination of single-end breaking force
and elongation at break (ISO 2062 : 1993); German version EN ISO 2062 : 1995

Textiles — Fils sur enroulements — Détermination de la force de rupture et
I’allongement & la rupture du fil individuel (ISO 2062 : 1993);
Version allemande EN ISO 2062 : 1995

Die Europadische Norm EN ISO 2062 :1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der ArbeitsausschuB NMP 521 “Physikalisch-technologische Prifverfahren fir Textilien”
ist fir die vorliegende Norm zusténdig.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutsche Normen hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN 20139

Anderungen
Gegeniiber DIN 53834-1 : 1976-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Gliederungsschema der ISO (ibernommen.

b) Die GroBen Bruchkraft, Bruchkraftdehnung, feinheitsbezogene Bruchkraft, Hochst-
zugspannung, Bruchspannung, feinheitsbezogene Héchstzugkraft, feinheitsbezoge-
nes Hdchstzugkraft-Verhaltnis, feinheitsbezogenes Bruchkraft-Verhéltnis, massebezo-
gene Hochstzugkraft-Arbeit und volumenbezogene Hochstzugkraft-Arbeit wurden
nicht Gbernommen.

¢) Die Prifbedingungen wurden gedndert, so ist z.B. die Verformungsgeschwindig-
keit nicht mehr von £y abhangig.

d) Es wurden mehrere Prifzustidnde und MeBverfahren, einschlieBlich Automaten,
aufgenommen.

e) Fir die NaBpriifung ist Leitungswasser vorgesehen.

f) Anwendungsbeispiele, Kurzzeichen und Gleichungen zur Berechnung der Kenn-
werte sind nicht mehr aufgefiihrt.

Friihere Ausgaben
DIN 53834: 1961-09
DIN 53834-1: 1976-02

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweis in nationalen Zusatzen

DIN EN 20139 Textilien — Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Prifung
(1ISO 139 : 1973); Deutsche Fassung EN 20139 : 1992

Fortsetzung 6 Seiten EN

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 2062
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1995

ICS 59.080.20

Deskriptoren:  Textilien, Garn, Prifung, Zugversuch, Bestimmung, Héchstzugkraft, Hochstzugkraftdehnung

Deutsche Fassung

Textilien

Garne von Aufmachungseinheiten

Bestimmung der Héchstzugkraft und Héchstzugkraftdehnung
von Garnabschnitten

(ISO 2062 : 1993)

Texiiles — Yarns from packages — Deter- Textiles — Fils sur enroulements — Déter-

mination of single-end breaking force and  mination de la force de rupture et I’allon-

elongation at break (ISO 2062 : 1993) gement & la rupture du fil individuel
(ISO 2062 : 1993)

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1994-12-12 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, lLuxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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