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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 21227-4:2008) fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees 
CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die ihm zugrunde liegende 
Internationale Norm ISO 21227-4 wurde vom ISO/TC 35/SC 9 �General test methods for paints and 
varnishes� (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 21227-4 
fällt in den Zuständigkeitsbereich des NA 002-00-07 AA �Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe 
und Beschichtungen�. 

DIN EN ISO 21227 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Beschichtungsstoffe � 
Beurteilung von Beschichtungsschäden mittels digitaler Bildverarbeitung: 

 Teil 1: Allgemeine Anleitung 

 Teil 2: Auswertung der Multisteinschlag-Prüfung 

 Teil 3: Auswertung der von einem Ritz ausgehenden Enthaftung und Korrosion 

 Teil 4: Beurteilung von Filiformkorrosion  

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 4623-1  siehe DIN EN ISO 4623-1 
ISO 4623-2  siehe DIN EN ISO 4623-2 
ISO 4628-10  siehe DIN EN ISO 4628-10 
ISO 21227-1  siehe DIN EN ISO 21227-1 

 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 4623-1, Beschichtungsstoffe � Bestimmung der Beständigkeit gegen Filiformkorrosion � Teil 1: 
Stahl als Substrat 

DIN EN ISO 4623-2, Beschichtungsstoffe � Bestimmung der Beständigkeit gegen Filiformkorrosion � Teil 2: 
Aluminium als Substrat 

DIN EN ISO 4628-10, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden � Bewertung der 
Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen � 
Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion 

DIN EN ISO 21227-1, Beschichtungsstoffe � Beurteilung von Beschichtungsschäden mittels digitaler 
Bildverarbeitung � Teil 1: Allgemeine Anleitung 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 21227-4 
  

 
 März 2008 

ICS 87.040 

Deutsche Fassung 

 Beschichtungsstoffe �  
Beurteilung von Beschichtungsschäden mittels digitaler 

Bildverarbeitung �  
Teil 4: Beurteilung von Filiformkorrosion (ISO 21227-4:2008) 

 

Paints and varnishes �  
Evaluation of defects on coated surfaces using optical 

imaging �  
Part 4: Evaluation of filiform corrosion (ISO 21227-4:2008)

 Peintures et vernis �  
Évaluation par imagerie optique des défauts des surfaces 

revêtues �  
Partie 4: Évaluation de la corrosion filiforme  

(ISO 21227-4:2008) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 21. Februar 2008 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern. 
 
    
 
 

 

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N

 

 

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel 

© 2008 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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