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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 22007-2:2008) wurde vom ISO/TC 61 „Plastics“ (Sekretariat: SAC, China) erarbeitet 
und vom Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ (Sekretariat: NBN, Belgien) als Europäische Norm 
identisch übernommen.

Das zuständige deutsche Gremium im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der Normenausschuss 
Kunststoffe (FNK), Arbeitsausschuss NA 054-01-03 AA „Physikalische, rheologische und analytische 
Prüfungen“.

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 472   siehe  DIN EN ISO 472
ISO 22007-1   siehe DIN EN ISO 22007-1 

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwörterverzeichnis 

DIN EN ISO 22007-1, Kunststoffe – Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit – 
Teil 1: Allgemeine Grundlagen  
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Vorwort

Der Text von ISO 22007-2:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 22007-2:2012 durch das Technische Komitee 
CEN/TC 249 „Kunststoffe“ übernommen, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

In dieser korrigierten Fassung von ISO 22007-2:2008 wurde Bild 3 berichtigt, indem eine zwischen U und 
dem Erdungsanschluss verlaufende waagerechte Linie entfernt wurde.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2012, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juli 2012 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren.

EN ISO 22007 besteht unter dem allgemeinen Titel Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und 
der Temperaturleitfähigkeit aus den folgenden Teilen:

Teil 1: Allgemeine Grundlagen

Teil 2: Transientes Flächenquellenverfahren (Hot-Disk-Verfahren)

Teil 3: Temperaturwellen-Analysenverfahren

Teil 4: Laserblitzverfahren

Teil 5: Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit von Polymethylmethacrylaten 
[Technischer Bericht] (in Vorbereitung)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 22007-2:2008 wurde vom CEN als EN ISO 22007-2:2012 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt.
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Einleitung

Eine beträchtliche Zunahme in der Entwicklung und im Einsatz neuer und verbesserter Materialien in den 
verschiedensten physikalischen, chemischen, biologischen und medizinischen Anwendungen hat bessere 
Leistungsdaten von Verfahren zur Messung von Wärmetransporteigenschaften erforderlich gemacht. Die 
Einführung alternativer Verfahren, die relativ einfach, schnell und von guter Präzision sind, würde für die 
wissenschaftlich-technische Gemeinschaft von großem Nutzen sein [1]. 

Eine Reihe von Messverfahren, die als transiente Verfahren mit direktem Kontakt bezeichnet werden, wurde 
entwickelt und mehrere davon wurden kommerzialisiert. Diese sind weitverbreitet und sind für die Prüfung 
vieler Materialarten geeignet. In einigen Fällen können diese Verfahren zur getrennten oder gleichzeitigen 
Messung mehrerer Eigenschaften eingesetzt werden [2], [3].

Ein weiterer Vorteil einiger dieser Verfahren besteht darin, dass es möglich geworden ist, die wahren 
Masseneigenschaften eines Materials zu bestimmen. Diese Besonderheit ergibt sich aus der Möglichkeit, den 
Einfluss des Kontakt-Wärmedurchlasswiderstands (siehe 8.1.1), der an der Grenzfläche zwischen der 
Sonden- und Probekörperoberfläche vorhanden ist, auszuschließen [1], [3], [4], [5], [6].
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1 Anwendungsbereich

1.1 Der vorliegende Teil von ISO 22007 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und 
Temperaturleitfähigkeit und somit der spezifischen Wärmekapazität je Volumeneinheit von Kunststoffen fest.
Die experimentelle Anordnung kann so ausgeführt werden, dass Messungen an Probekörpern verschiedener 
Größe möglich sind. Die Messungen können in gasförmigen Umgebungen und unter Vakuum bei verschie-
denen Temperaturen und verschiedenem Druck durchgeführt werden.

1.2 Dieses Verfahren eignet sich für die Prüfung von homogenen und isotropen Materialien sowie von 
anisotropen Materialien mit einer einachsigen Struktur. Im Allgemeinen ist das Verfahren für Materialien 
geeignet, die Wärmeleitfähigkeitswerte im annähernden Bereich 0,01 W m–1 K–1 <  < 500 W m–1 K–1 und
Temperaturleitfähigkeitswerte im Bereich 5 10–8 m2 s–1 10–4 m2 s–1 aufweisen, sowie für Tempera-
turen T im annähernden Bereich 50 K < T < 1 000 K. 

ANMERKUNG Die spezifische Wärmekapazität je Volumeneinheit C kann erhalten werden, indem die Wärme-
leitfähigkeit durch die Temperaturleitfähigkeit dividiert wird, d. h. C = / , und liegt im annähernden Bereich von 

0,2 MJ m–3 K–1 < C < 5 MJ m–3 K–1. Diese wird auch als volumenspezifische Wärmekapazität bezeichnet.

1.3 Die Wärmetransporteigenschaften von Flüssigkeiten können ebenfalls bestimmt werden, voraus-
gesetzt, dass die Wärmekonvektion auf ein Mindestmaß reduziert wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 472, Plastics — Vocabulary

ISO 22007-1, Plastics — Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity — Part 1: General 
principles

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 472 und ISO 22007-1 und die folgenden 
Begriffe.

3.1
Eindringtiefe
ppen

Maß dafür, wie weit eine Wärmewelle in den Probekörper in der Richtung des Wärmeflusses eingedrungen ist

ANMERKUNG 1 Bei diesem Verfahren ist die Eindringtiefe durch die Gleichung gegeben:

ppen = tott

Dabei ist

ttot die gesamte Messdauer für die Transientenaufzeichnung;

die Temperaturleitfähigkeit des Probekörpermaterials;

eine Konstante, die von der Empfindlichkeit der Temperaturaufzeichnungen abhängig ist. 

ANMERKUNG 2 Die Eindringtiefe wird in Meter (m) angegeben.
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