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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 22007-4:2008) wurde vom ISO/TC 61 „Plastics“ (Sekretariat: SAC, China) erarbeitet 
und vom Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ (Sekretariat: NBN, Belgien) als Europäischer Norm-
Entwurf identisch übernommen.

Das zuständige deutsche Gremium im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der Normenausschuss 
Kunststoffe (FNK), Arbeitsausschuss NA 054-01-03 AA „Physikalische, rheologische und analytische 
Prüfungen“. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 291 siehe DIN EN ISO 291
ISO 18755 siehe DIN EN 821-2 
ISO 22007-1 siehe DIN EN ISO 22007-1 

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 821-2, Hochleistungskeramik — Monolithische Keramik, Thermophysikalische Eigenschaften —
Teil 2: Messung der Temperaturleitfähigkeit mit dem Laserflash (oder Wärmepuls-) Verfahren

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate für Konditionierung und Prüfung 

DIN EN ISO 22007-1, Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit —
Teil 1: Allgemeine Grundlagen
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Vorwort

Der Text von ISO 22007-4:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 22007-4:2012 durch das Technische Komitee 
CEN/TC 249 „Kunststoffe“ übernommen, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2012, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juli 2012 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren.

EN ISO 22007 besteht unter dem allgemeinen Titel Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und 
der Temperaturleitfähigkeit aus den folgenden Teilen:

Teil 1: Allgemeine Grundlagen

Teil 2: Transientes Flächenquellenverfahren (Hot-Disk-Verfahren)

Teil 3: Temperaturwellen-Analysenverfahren

Teil 4: Laserblitzverfahren

Teil 5: Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit von Polymethylmethacrylaten 
[Technischer Bericht] (in Vorbereitung)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 22007-4:2008 wurde vom CEN als EN ISO 22007-4:2012 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Der vorliegende Teil von ISO 22007 legt ein Verfahren zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit 
dünner fester Kunststoffscheiben in der Dickenrichtung mit dem Laserblitzverfahren fest. Dieses Verfahren 
beruht auf der Messung des Temperaturanstiegs an der Rückseite des Probekörpers in Form einer dünnen 
Scheibe, das durch einen kurzen Energiepuls an der Vorderseite bewirkt wird.

1.2 Das Verfahren kann auf homogene Kunststoffe im festen Zustand und Verbundstoffe angewendet 
werden, die eine isotrope oder orthotrope Struktur aufweisen. Im Allgemeinen deckt das Verfahren Materialien 
ab, deren Temperaturleitfähigkeitswerte im Bereich 1 10–7 m2 s–1 <  < 1 10–4 m2 s–1 liegen. Die 
Messungen können in gasförmigen Umgebungen und unter Vakuum in einem Temperaturbereich von 
-100 °C bis +400 °C durchgeführt werden.

ANMERKUNG Bei inhomogenen Probekörpern können die Messwerte von der Probekörperdicke abhängen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 291, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing

ISO 22007-1, Plastics — Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity — Part 1: General 
principles

ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 
measurement (GUM:1995)

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 22007-1 und die folgenden Begriffe.

3.1
Pulsbreite
tp

Zeitdauer, während der die Laserpulsintensität größer als die Hälfte deren Höchstwertes ist

ANMERKUNG Diese wird in Sekunden (s) angegeben.

3.2
Zeitbeginn
t0

Beginn des Laserpulses

ANMERKUNG Dieser wird in Sekunden (s) angegeben.

3.3
maximaler Temperaturanstieg

Tmax

Differenz zwischen der maximalen Temperatur, die an der Rückseite des Probekörpers, nachdem der 
Laserpuls durchlaufen ist, erreicht wird, und dessen konstanter Temperatur vor dem Puls

ANMERKUNG Dieser wird in Kelvin (K) angegeben.

DIN EN ISO 22007-4:2012-04

Full document details: DIN EN ISO 22007-4:2012-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22007-4-2012-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-22007-4-2012-04

