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Dieses Dokument (EN ISO 23910:2019) wurde vom Technischen Komitee �International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 289 �Leder� erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA �Anforderungen und physikalische 
Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) 
verantwortlich. 

Die Norm beruht auf dem Verfahren IUP 44, ursprünglich veröffentlicht in J. Soc. Leather Trades Chemists, 
84, S. 409: 2000, und 2001 deklariert als offizielles Verfahren der IULTCS. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 2418 siehe DIN EN ISO 2418 
ISO 2419:2012 siehe DIN EN ISO 2419:2012-05 
ISO 2589 siehe DIN EN ISO 2589 
ISO 7500-1:2018 siehe DIN EN ISO 7500-1:2018-06 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 23910:2017-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Wortlaut von 6.1 und 6.2 wurde geändert, um mögliche Missverständnisse bezüglich des Kondi-
tionierens von Proben zu beseitigen; 

b) redaktionelle Anpassung an die derzeit gültigen Gestaltungsregeln. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53329: 1944-02 
DIN 53331: 1980-05 
DIN EN ISO 23910: 2008-01, 2017-05 

Nationales Vorwort 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2418, Leder � Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und Echtheitsprüfungen � 
Probenahmestelle 

DIN EN ISO 2419:2012-05, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Probenvorbereitung und 
Konditionierung (ISO 2419:2012); Deutsche Fassung EN ISO 2419:2012 

DIN EN ISO 2589, Leder � Physikalische und mechanische Prüfungen � Bestimmung der Dicke 

DIN EN ISO 7500-1:2018-06, Metallische Werkstoffe � Kalibrierung und Überprüfung von statischen 
einachsigen Prüfmaschinen � Teil 1: Zug- und Druckprüfmaschinen � Kalibrierung und Überprüfung der 
Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 7500-1:2018 
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