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Dieses Dokument (EN ISO 24022-2:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 �Plastics� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 �Kunststoffe� erarbeitet, dessen Sekretariat 
von NBN (Belgien) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA �Thermoplast-Werkstoffe� im 
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK) verantwortlich. 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

IEC 60112 siehe DIN EN 60112 (VDE 0303-11) 
IEC 60243-1 siehe DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21) 
IEC 60296 siehe DIN EN 60296 (VDE 0370-1) 
IEC 60695-11-10 siehe DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10) 
IEC 62631-2-1 siehe DIN EN IEC 62631-2-1 
IEC 62631-3-1 siehe DIN EN 62631-3-1 (VDE 0307-3-1) 
IEC 62631-3-2 siehe DIN EN 62631-3-2 (VDE 0307-3-2) 
ISO 62 siehe DIN EN ISO 62 
ISO 75-1 siehe DIN EN ISO 75-1 
ISO 75-2 siehe DIN EN ISO 75-2 
ISO 178 siehe DIN EN ISO 178 
ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1 
ISO 291 siehe DIN EN ISO 291 
ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1 
ISO 294-3 siehe DIN EN ISO 294-3 
ISO 294-4 siehe DIN EN ISO 294-4 
ISO 306 siehe DIN EN ISO 306 
ISO 489 siehe DIN EN ISO 489 
ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1 
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2 
ISO 899-1 siehe DIN EN ISO 899-1 
ISO 1133-1 siehe DIN EN ISO 1133-1 
ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1 
ISO 4589-2 siehe DIN EN ISO 4589-2 
ISO 6603-2 siehe DIN EN ISO 6603-2 
ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256 
ISO 10350-1 siehe DIN EN ISO 10350-1 
ISO 11357-2 siehe DIN EN ISO 11357-2 
ISO 20753 siehe DIN EN ISO 20753 
ISO 24022-1 siehe DIN EN ISO 24022-1 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Nationales Vorwort 
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 1622-2:1999-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Norm wurde an das neue Bezeichnungssystem angepasst; 

b) normative Verweisungen aktualisiert; 

c) Tabelle 1 um die Spalten �Nachdruckzeit� und �Gesamt-Zyklusdauer� erweitert; 

d) Abschnitt 3.3 �Pressen� wurde entfernt, einschließlich Tabelle 2; 

e) aus Tabelle 3 wurde Tabelle 2, die überarbeitet wurde; 

f) normativer Anhang ZA entfernt; 

g) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 7708-5: 1955-09 
DIN 7741 Bbl: 1961-03x, 1968-09 
DIN 7741: 1958-09, 1961-03 
DIN 7741-1: 1968-09 
DIN 7741-2: 1977-08, 1988-12 
DIN EN ISO 1622-2: 1999-10 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 60112 (VDE 0303-11), Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der 

Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen 

DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen � 

Prüfverfahren � Teil 1: Prüfungen bei technischen Frequenzen 

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen � Neue Isolieröle auf 

Mineralölbasis für Transformatoren und Schaltgeräte 

DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10), Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr � Teil 11-10: 

Prüfflammen � Prüfverfahren mit einer 50-W-Prüfflamme horizontal und vertikal 

DIN EN 62631-3-1 (VDE 0307-3-1), Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe � Teil 3-1: 

Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) � Durchgangswiderstand und spezifischer 

Durchgangswiderstand � Basisverfahren 

DIN EN 62631-3-2 (VDE 0307-3-2), Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe � Teil 3-2: 

Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) � Oberflächenwiderstand und spezifischer 

Oberflächenwiderstand 

DIN EN IEC 62631-2-1, Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Elektroisolierstoffe � Teil 2-1: Relative

Permittivität und Verlustfaktor � Technische Frequenzen (0,1 Hz bis 10 MHz) � Wechselspannungsverfahren 
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DIN EN ISO 62, Kunststoffe � Bestimmung der Wasseraufnahme 

DIN EN ISO 75-1, Kunststoffe � Bestimmung der Wärmeformbeständigkeitstemperatur � Teil 1: Allgemeines 

Prüfverfahren 

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe � Bestimmung der Wärmeformbeständigkeitstemperatur � Teil 2: Kunststoffe 

und Hartgummi 

DIN EN ISO 178, Kunststoffe � Bestimmung der Biegeeigenschaften 

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe � Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften � Teil 1: Nicht instrumentierte 

Schlagzähigkeitsprüfung 

DIN EN ISO 291, Kunststoffe � Normalklimate für Konditionierung und Prüfung 

DIN EN ISO 294-1, Kunststoffe � Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten � Teil 1: Allgemeine 

Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekörpern und Stäben 

DIN EN ISO 294-3, Kunststoffe � Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten � Teil 3: Kleine Platten 

DIN EN ISO 294-4, Kunststoffe � Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten � Teil 4: Bestimmung 

der Verarbeitungsschwindung 

DIN EN ISO 306, Kunststoffe � Thermoplaste � Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) 

DIN EN ISO 489, Kunststoffe � Bestimmung des Brechungsindex 

DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe � Bestimmung der Zugeigenschaften � Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe � Bestimmung der Zugeigenschaften � Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und 

Extrusionsmassen 

DIN EN ISO 899-1, Kunststoffe � Bestimmung des Kriechverhaltens � Teil 1: Zeitstand-Zugversuch 

DIN EN ISO 1133-1, Kunststoffe � Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-

Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten � Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren 

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe � Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 

Kunststoffen � Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 4589-2, Kunststoffe � Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index � Teil 2: 

Prüfung bei Umgebungstemperatur 

DIN EN ISO 6603-2, Kunststoffe � Bestimmung des Durchstoßverhaltens von festen Kunststoffen � Teil 2: 

Instrumentierter Schlagversuch 

DIN EN ISO 8256, Kunststoffe � Bestimmung der Schlagzugzähigkeit 

DIN EN ISO 10350-1, Kunststoffe � Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte � Teil 1: 

Formmassen 

DIN EN ISO 11357-2, Kunststoffe � Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) � Teil 2: Bestimmung der 

Glasübergangstemperatur und der Glasübergangsstufenhöhe 

DIN EN ISO 20753, Kunststoffe � Probekörper 

DIN EN ISO 24022-1, Kunststoffe � Polystyrol(PS)-Werkstoffe � Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für 

Spezifikationen 
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Deutsche Fassung 

 Kunststoffe � 
Polystyrol(PS)-Formmassen � 

Teil 2: Herstellung von Probekörpern und  
Bestimmung von Eigenschaften  

(ISO 24022-2:2020) 

 

Plastics � 
Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials � 

Part 2: Preparation of test specimens and 
determination of properties  

(ISO 24022-2:2020) 

 Plastiques � 
Matériaux à base de polystyrène (PS) pour  

moulage et extrusion � 
Partie 2: Préparation des éprouvettes et  

détermination des propriétés  
(ISO 24022-2:2020) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 21. Mai 2020 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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