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DIN EN I1SO 2440:2010-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2440:1999 + A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunst-
stoffe” erarbeitet. Zustandig fir die Deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuss NA 062-04-37 AA ,Prifung
weich-elastischer Schaumstoffe* des Normenausschusses Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut
fir Normung e. V.

Diese Norm enthalt die Anderung A1:2010 zu EN ISO 2440:1999, die vom CEN am 6. Februar 2010
angenommen wurde. Diese andert die zuldssigen Temperaturtoleranzen der Schnellalterungsprifung.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geénderten Texte sind jeweils durch Anderungs-
marken angegeben.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 2440:2000-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) zulassige Temperaturtoleranzen geandert.

Friihere Ausgaben

DIN 53578: 1974-02, 1987-03, 1988-12
DIN EN ISO 2440: 2000-01
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 2440:1999 + A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2010

ICS 83.100

Deutsche Fassung

Weich- und Hartschaumstoffe —
Schnellalterungsprifung
(ISO 2440:1997 + Amd 1:2010)

Flexible and rigid cellular polymeric materials — Matériaux polymeres alvéolaires souples et rigides —
Accelerated ageing tests Essais de vieillissement accéléré
(ISO 2440:1997 + Amd 1:2010) (1SO 2440:1997 + Amd 1:2010)

Diese Anderung A1 modifiziert die Europaische Norm EN I1SO 2440:1999. Sie wurde vom CEN am 6. Februar 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
diese Anderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Anderung, einzufiigen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Anderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum des
CEN mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassunge

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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