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Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (EN ISO 27065:2017 + A1:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94/SC 13 
�Protective clothing� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 162 �Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten�, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) 
gehalten wird, erarbeitet. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-03 AA �Schutzkleidung 
gegen Chemikalien und radioaktive Kontamination� im DIN-Normenausschuss Persönliche 
Schutzausrüstung (NPS). 

Dieses Dokument enthält die Änderung 1, angenommen von CEN am 2019-10-14. 

Der Beginn und das Ende von neuem oder geändertem Text werden durch die Markierungen !" 
angezeigt. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 3758 siehe DIN EN ISO 3758 
ISO 9073-4 siehe DIN EN ISO 9073-4 
ISO 13688:2013 siehe DIN EN ISO 13688:2013-12 
ISO 13934-1 siehe DIN EN ISO 13934-1 
ISO 13935-2 siehe DIN EN ISO 13935-2 
ISO 13937-3 siehe DIN EN ISO 13937-3 
ISO 17491-4:2008 siehe DIN EN ISO 17491-4:2008-12 
ISO 19918 siehe DIN EN ISO 19918 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 27065:2018-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einleitung überarbeitet; 

b) 6.2 überarbeitet und Fußnote 1 gestrichen; 

c) 6.4 überarbeitet; 

d) 7.2 überarbeitet; 

e) 7.3 überarbeitet; 

f) Bild 1 aktualisiert; 

g) Anhang C überarbeitet; 

h) Anhang F überarbeitet; 

i) normativer Anhang G hinzugefügt; 

j) neuer Literaturhinweis [7] hinzugefügt, nachfolgende Literaturhinweise umnummeriert und 
Querverweise entsprechend angepasst. 

Nationales Vorwort 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 3758, Textilien � Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen 

DIN EN ISO 9073-4, Textilien � Prüfverfahren für Vliesstoffe � Teil 4: Bestimmung der Weiterreißfestigkeit 

DIN EN ISO 13688:2013-12, Schutzkleidung � Allgemeine Anforderungen (ISO 13688:2013); Deutsche 

Fassung EN ISO 13688:2013 

DIN EN ISO 13934-1, Textilien � Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden � Teil 1: Bestimmung der 

Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch 

DIN EN ISO 13935-2, Textilien � Zugversuche an Nähten in textilen Flächengebilden und Konfektions-

textilien � Teil 2: Bestimmung der Höchstzugkraft von Nähten mit dem Grab-Zugversuch 

DIN EN ISO 13937-3, Textilien � Weiterreißeigenschaften von textilen Flächengebilden � Teil 3: Bestimmung 

der Weiterreißkraft mit dem Flügel-Weiterreißversuch (einfacher Weiterreißversuch) 

DIN EN ISO 17491-4:2008-12, Schutzkleidung � Prüfverfahren für Chemikalienschutzkleidung � Teil 4: 

Bestimmung der Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test) 

(ISO 17491-4:2008); Deutsche Fassung EN ISO 17491-4:2008 

DIN EN ISO 19918, Schutzkleidung � Schutz gegen Chemikalien � Messung der kumulativen Permeation von 

Chemikalien mit niedrigem Dampfdruck durch Materialien 
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Oktober 2019 

ICS 13.340.10 

Deutsche Fassung 

Schutzkleidung � 
Leistungsanforderungen an Schutzkleidung für  
die Anwender von Pflanzenschutzmitteln sowie 

Personen für Nachfolgearbeiten  
(ISO 27065:2017 + Amd 1:2019) 

Protective clothing � 
Performance requirements for protective  

clothing worn by operators applying pesticides  
and for re-entry workers  

(ISO 27065:2017 + Amd 1:2019) 

Habillement de protection � 
Exigences de performance pour les vêtements de 

protection portés par les opérateurs appliquant des 
pesticides et pour les travailleurs de rentrée  

(ISO 27065:2017 + Amd 1:2019) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 12. September 2017 angenommen.  

Die Änderung A1 modifiziert die Europäische Norm EN ISO 27065:2017. Sie wurde vomCEN am 14. Oktober 2019 angenommen. 

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 
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Dieses Dokument (EN ISO 27065:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 �Personal 
safety - Protective clothing and equipment� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 162 
�Schutzkleidung einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten� erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2018, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 27065:2017 wurde von CEN als EN ISO 27065:2017 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

Europäisches Vorwort 
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!Dieses Dokument (EN ISO 27065:2017/A1:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 �Personal 
safety � Personal protective equipment� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 162 
�Schutzkleidung einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten� erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2020, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2020 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 27065:2017/Amd 1:2019 wurde von CEN als EN ISO 27065:2017/A1:2019 ohne 
irgendeine Abänderung genehmigt." 

!Europäisches Vorwort der Änderung" 
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Anhang ZA 
(informativ) 

 
Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 

grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden 
Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen 

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines von der Europäischen Kommission erteilten 
Normungsauftrages erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen 
der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über 
persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen. 

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne dieser Verordnung (EU) 2016/425 in 
Bezug genommen worden ist, berechtigt die Übereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgeführten 
normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Norm zur 
Vermutung der Konformität mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der 
Verordnung (EU) 2016/425 und der zugehörigen EFTA-Vorschriften.

Tabelle ZA.1 � Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und der 
Verordnung (EU) 2016/425 

Grundlegende Anforderungen der 
Verordnung (EU) 2016/425 

Abschnitt(e)/Unter-
abschnitt(e) dieser 
Europäischen Norm 

Erläuterungen/ 
Anmerkungen 

1.1.1 Ergonomie 8.1; 8.2  

1.1.2.1 Optimaler Schutzgrad 8.1; 8.2  

1.1.2.2 Schutzklassen entsprechend dem Risikograd 4  

1.2.1 Nichtvorhandensein inhärenter Risiken und 
anderer störender Eigenschaften 

6.7; 8.1  

1.2.1.1 Geeignete Ausgangswerkstoffe  
geprüft in 
ISO 13688 

1.2.1.2 Angemessener Oberflächenzustand jedes Teils 
einer PSA, das mit dem Benutzer in Berührung 
kommt 

 
geprüft in 
ISO 13688 

1.2.1.3 Höchstzulässige Behinderungen des Benutzers 8.1; 8.2  

1.3.1 Anpassung der PSA an die Gestalt des Nutzers 8.1; 8.2  

1.3.2 Leichtigkeit und Festigkeit 6.5, 6.6, 7.4  

2.4 PSA, die einer Alterung ausgesetzt sind 5.1  

2.12 PSA mit einer oder mehreren direkt oder 
indirekt gesundheits- und sicherheitsrelevanten 
Identifikationskennzeichnungen oder 
Indikatoren 

9  

3.10 Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stoffen und 
Gemischen und schädlichen biologischen
Wirkstoffen 

3.10.2 Schutz vor Haut- oder Augenberührung 

6.2, 6.3, 6.4; 7.2, 7.3, 
8.3.1; 8.3.2 
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WARNHINWEIS 1 � Die Konformitätserklärung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser 
Europäischen Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste erhalten bleibt. 
Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte 
Liste einsehen. 

WARNHINWEIS 2 � Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere 
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein. 
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