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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 2819:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 262 „Metallische und 
andere anorganische Überzüge, einschließlich des Korrosionsschutzes und der Korrosionsprüfung von 
Metallen und Legierungen“, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird, in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 107 „Metallic and other inorganic coatings“, 
erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-61 AA „Mess- und 
Prüfverfahren für Schichten und Schichtsysteme“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 1520 siehe DIN EN ISO 1520 
ISO 2178 siehe DIN EN ISO 2178 
ISO 2409 siehe DIN EN ISO 2409 
ISO 4624 siehe DIN EN ISO 4624 
ISO 9211-4 siehe DIN ISO 9211-4 
ISO 10365 siehe DIN EN ISO 10365 
ISO 26443 siehe DIN EN ISO 26443 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 2819:1995-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aufnahme von Abschnitt 2 und 3 entsprechend den ISO-Direktiven Teil 2; 

b) Aufnahme von Anmerkungen in 4.5, 4.6, 4.11.2, 4.12 zu Literaturhinweisen; 

c) Überarbeitung von 4.11 zum Zugversuch, wobei neben dem qualitativen Versuch auch ein quantitativer 
Versuch aufgenommen wurde; 

d) Aufnahme der Rockwell-C-Prüfung in 4.15; 

e) Aufnahme der Ritzprüfung in 4.16; 

f) Aufnahme der Kavitationsprüfung in 4.17; 

g) Überführung der Tabelle 2 in einen neuen Abschnitt 5 und Aufnahme der neuen Prüfungen; 

h) Aufnahme eines Literaturverzeichnisses. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 2819: 1995-01 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1520, Beschichtungsstoffe — Tiefungsprüfung 

DIN EN ISO 2178, Nichtmagnetische Überzüge auf magnetischen Grundmetallen — Messen der Schichtdicke — 
Magnetverfahren 

DIN EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittprüfung 

DIN EN ISO 4624, Beschichtungsstoffe — Abreißversuch zur Bestimmung der Haftfestigkeit 

DIN ISO 9211-4, Optik und Photonik — Optische Schichten — Teil 4: Spezifische Prüfmethoden 

DIN EN ISO 10365, Klebstoffe — Bezeichnung der wichtigsten Bruchbilder 

DIN EN ISO 26443, Hochleistungskeramik — Rockwell-Eindringprüfung zur Bewertung der Haftung von 
keramischen Schichten 
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