DEUTSCHE NORM Oktober 1998
Kunststoffe

SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten DIN

Teil 2: Kleine Zugstébe
(SO 294-2 : 1996)  Deutsche Fassung EN 1SO 294-2 : 1998 EN ISO 294-2

ICS 83.080.20
Deskriptoren: Kunststoff, Thermoplast, SpritzgieB3en, Probekdrper, Zugstab

Plastics — Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials —
Part 2: Small tensile bars (ISO 294-2 : 1996);
German version EN ISO 294-2 : 1998

Plastiques — Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermoplastiques —
Partie 2: Barreaux de traction de petites dimensions (ISO 294-2 : 1998);
Version allemande EN ISO 294-2 : 1998

Die Européische Norm EN ISO 294-2 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ wird (iber den Normenausschu3
Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europdischen Norm war seitens des DIN der folgende
Arbeitsausschuf3 beteiligt:

FNK-AA 102.1 ,Mechanische Eigenschaften und Probekérperherstellung®

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1
ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN ISO 294-1
Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten — Teil 1: All-
gemeine Grundlagen fir die Herstellung von Vielzweckprobekdrpern und Stében
(1ISO 294-1 : 1996); Deutsche Fassung EN ISO 294-1 : 1998

DIN EN ISO 8256
Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzahigkeit (ISO 8256 : 1990, einschlie3-
lich Technische Korrektur 1 : 1991); Deutsche Fassung EN 1SO 8256 : 1996
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