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Kunststoffe
SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten DIN

Teil 3: Kleine Platten
(SO 294-3: 1996)  Deutsche Fassung EN 1SO 294-3 : 1998 EN ISO 294-3

ICS 83.080.20
Deskriptoren: Kunststoff, Thermoplast, Spritzgie3en, Probekérper, Platte

Plastics — Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials —
Part 3: Small plates (ISO 294-3 : 1996);
German version EN ISO 294-3 : 1998

Plastiques — Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermoplastiques —
Partie 3: Plagues de petite dimensions (ISO 294-3 : 1996);
Version allemande EN ISO 294-3 : 1998

Die Europaische Norm EN ISO 294-3 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ wird (ber den Normenausschuf3 Kunststoffe (FNK) wahr-
genommen. An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuf3
beteiligt:

FNK-AA 102.1 ,Mechanische Eigenschaften und Probek&rperherstellung®

Die im Abschnitt 2 als zu verdffentlichende Internationale Norm zitierte ISO 294-4 ist bereits als ISO 294-4 : 1997
erschienen.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1
ISO 294-4 siehe DIN EN ISO 294-4
ISO 6603-1 siehe DIN EN I1SO 6603-1
ISO 6603-2 siehe DIN EN ISO 6603-2

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN ISO 294-1
Kunststoffe — Spritzgie3en von Probekdrpern aus Thermoplasten — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Her-
stellung von Vielzweckprobekdrpern und Staben (ISO 294-1 : 1996); Deutsche Fassung EN ISO 294-1 : 1998

DIN EN ISO 294-4
Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten — Teil 4: Bestimmung der Verarbeitungs-
schwindung (ISO 294-4 : 1997); Deutsche Fassung EN I1SO 294-4 : 1998

DIN EN ISO 6603-1
Kunststoffe — Bestimmung des mehrachsigen StoBverhaltens von festen Kunststoffen — Teil 1: Fallbolzenver-
such (ISO 6603-1 : 1985); Deutsche Fassung EN 1SO 6603-1 : 1996

DIN EN ISO 6603-2
Kunststoffe — Bestimmung des mehrachsigen StoBverhaltens von festen Kunststoffen — Teil 2: Instrumentier-
ter DurchstoBversuch (ISO 6603-2 : 1989); Deutsche Fassung EN 1SO 6603-2 : 1996
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Deskriptoren: Kunststoff, Thermoplast, Spritzgie3en, Formmasse, Probekérper, Platte, Herstellung, Referenzdaten

Deutsche Fassung

Kunststoffe
SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten

Teil 3: Kleine Platten
(ISO 294-3 : 1996)

Plastics — Injection moulding of test specimens of Plastiques — Moulage par injection des éprouvettes
thermoplastic materials — Part 3: Small plates de matériaux thermoplastiques — Partie 3: Plaques de
(ISO 294-3 : 1996) petite dimensions (ISO 294-3 : 1996)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 12. Juni 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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