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Die Europäische Norm EN ISO 3668:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN ISO 3668 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zu Grunde liegende
Internationale Norm ISO 3668 wurde von ISO/TC 35/SC 9 �General test methods for paints and varnishes�
(Sekretariat: Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 3668 fällt in den
Zuständigkeits-bereich des NAB-Arbeitsausschusses 7 �Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe
und Beschich-tungen�.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1512 siehe DIN EN ISO 15528
ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513
ISO 1514 siehe DIN EN ISO 1514
ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808
ISO 3270 siehe DIN EN 23270
ISO 7724-1 siehe DIN 5033-7
ISO 7724-2 siehe DIN 5033-7, DIN 5033-9 und DIN 53236
ISO 7724-3 siehe DIN 6174
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Änderungen

Gegenüber DIN 53218:1981-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Beleuchtungsstärke für die Beleuchtung mit natürlichem Tageslicht wurde von 1 000 lx in 2 000 lx
geändert;

b) Farbe der Innenwände der Farbabmusterungskabine kann bei der Abmusterung heller Farben heller
und bei dunklen Farben dunkler gewählt werden;

c) Mindestabmessungen von Probenplatten und Bezugsstandards wurden von mindestens 70 mm × 50
mm in vorzugsweise 150 mm × 100 mm geändert.

Frühere Ausgaben

DIN 53218: 1981-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusätzen

DIN 5033-7, Farbmessung � Messbedingungen für Körperfarben.

DIN 5033-9, Farbmessung � Weißstandard für Farbmessung und Photometrie.

DIN 6174, Farbmetrische Bestimmung von Farbabständen bei Körperfarben nach der CIELAB-Formel.

DIN 53263, Prüfung von Farbmitteln � Mess- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farb-
unterschieden bei Anstrichen, ähnlichen Beschichtungen und Kunststoffen.

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe � Temperaturen und Luftfeuchten für
Konditionierung und Prüfung (ISO 3270:1984); Deutsche Fassung EN 23270:1991.

DIN EN ISO 1513, Lacke und Anstrichstoffe � Vorprüfung und Vorbereitung von Proben für weitere
Prüfungen (ISO 1513:1992); Deutsche Fassung EN ISO 1513:1994.

DIN EN ISO 1514, Lacke und Anstrichstoffe � Norm-Probenplatten (ISO 1514:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 1514:1997.

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe � Bestimmung der Schichtdicke (ISO 2808:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 2808:1999.

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe für Beschichtungsstoffe � Probenahme
(ISO 15528:2000); Deutsche Fassung EN ISO 15528:2000.
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 7. März 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm vom Technischen Komitee ISO/TC 35, �Paints and varnishes� der �International
Organization for Standardisation� (ISO) wurde als Europäische Norm durch das Technische Komitee CEN/TC 139
�Lacke und Anstrichstoffe� übernommen, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Europäische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2001, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis November 2001 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Königreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 3668:1998 wurde von CEN als Europäische Norm ohne irgendeine Abänderung
genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgeführt.
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