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DIN EN ISO 3759:2011-08 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 3759:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 �Textiles� in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse� erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-13 AA �Textilpflege, Wasserein-
wirkung, Knitterverhalten� im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 139  siehe  DIN EN ISO 139 
ISO 3175-1 siehe  DIN EN ISO 3175-1 
ISO 3175-2 siehe  DIN EN ISO 3175-2 
ISO 3175-3 siehe  DIN EN ISO 3175-3 
ISO 3175-4 siehe  DIN EN ISO 3175-4 
ISO 6330 siehe  DIN EN ISO 6330 
ISO 15797 siehe  DIN EN ISO 15797 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 3759:2008-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) ISO 15797 in den Anwendungsbereich und in die Normativen Verweisungen aufgenommen; 

b) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53892: 1961-04 

DIN 53870: 1979-02 

DIN EN ISO 3759: 1995-04, 2008-05 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 139, Textilien � Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung 

DIN EN ISO 3175-1, Textilien � Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken � Teil 1: Leistungsbewertung nach Reinigung und Nachbearbeitung 

DIN EN ISO 3175-2, Textilien � Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken � Teil 2: Verfahren zur Prüfung des Verhaltens beim Reinigen und 
Nachbehandeln unter Verwendung von Perchlorethylen (Tetrachlorethen) 

DIN EN ISO 3175-3, Textilien � Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken � Teil 3: Verfahren zum Prüfen der Leistung beim Reinigen und 
Finishen mit Kohlenwasserstofflösemitteln 

DIN EN ISO 3175-4, Textilien � Fachgerechte Pflege, Chemischreinigung und Nassreinigung von textilen 
Flächengebilden und Kleidungsstücken � Teil 4: Verfahren zum Prüfen der Leistung beim Reinigen und 
Finishen unter Einsatz der simulierten Nassreinigung 

DIN EN ISO 6330, Textilien � Nichtgewerbliche Wasch- und Trocknungsverfahren zur Prüfung von Textilien 

DIN EN ISO 15797, Textilien � Industrielle Wasch- und Finishverfahren zur Prüfung von Arbeitskleidung  
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