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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 377:2013, korrigierte Fassung von 2015-06-01 wurde vom Technischen Komitee 
ISO/TC 17 „Steel“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 377:2013 
durch das Technische Komitee ECISS/TC 100 „Allgemeine Belange“, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes 
Königreich) gehalten wird, übernommen. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-19-02 UA „Allgemeine 
Lieferbedingungen und Probenahme“ im Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 3785 siehe  DIN EN ISO 3785 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 377:1997-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt A.2.1 überarbeitet; 

b) Formulierungen für die Lage der Zugproben in den Abschnitten A.3.1 und A.6.1 präzisiert; 

c) Bild A.1 d) überarbeitet; 

d) Anmerkungen für die Bilder A.10 b) und A.10 c) ergänzt; 

e) Anhang mit normativen Verweisungen internationaler Publikationen mit ihren entsprechenden 
europäischen Publikationen gestrichen; 

f) Norm redaktionell überarbeitet. 

Gegenüber DIN EN ISO 377:2013-11 wurden folgende Korrekturen vorgenommen: 

a) die Bilder A.7 c) und A.13 a) wurden korrigiert. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 377: 1997-10, 2013-11 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 3785, Metallische Werkstoffe — Kennzeichnung von Probenachsen in Bezug zur 

Halbzeuggefügetextur   
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 377:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 17 „Steel“ in Zusammen-
arbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 100 „Allgemeine Belange“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom 
BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2014, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2014 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 377:1997. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 377:2013, korrigierte Fassung 2015-06-01, wurde vom CEN als EN ISO 377:2013 ohne 
irgendeine Abänderung genehmigt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die Kennzeichnung, Lage und Vorbereitung von 
Probenabschnitten und Proben für mechanische Prüfungen an den in ISO 6929 definierten Profilen, Stäben, 
Walzdraht, Flacherzeugnissen und rohrförmigen Erzeugnissen aus Stahl fest. Falls bei der Bestellung 
vereinbart, kann diese Internationale Norm auch für andere metallische Erzeugnisse gelten. 

Die Probenabschnitte und Proben sind für Prüfungen bestimmt, die nach den in der Erzeugnis- oder 
Werkstoffnorm festgelegten Verfahren oder, falls in diesen nichts angegeben ist, nach dem in der Prüfnorm 
angegebenen Verfahren durchgeführt werden. 

Wenn die Anforderungen in der Bestellung oder der Erzeugnisnorm von den Anforderungen nach dieser 
Internationalen Norm abweichen, so gelten die Anforderungen entsprechend der Bestellung oder der 
Erzeugnisnorm. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

ISO 3785, Metallic materials — Designation of test specimen axes in relation to product texture 

ISO 6929, Steel products — Vocabulary 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 6929 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Prüfeinheit 
Anzahl oder Masse von Erzeugnissen, die aufgrund der laut Liefernorm oder Bestellung an den Probestücken 
durchzuführenden Prüfungen gemeinsam angenommen oder zurückgewiesen werden 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1. 

3.2 
Probestück 
Erzeugnis (z. B. Stab, Blech, Rolle), das für die Prüfung ausgewählt wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1. 

3.3 
Probenabschnitt 
dem Probestück entnommene ausreichende Menge zur Herstellung einer oder mehrerer Proben  

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Mitunter kann der Probenabschnitt das Probestück sein. 

3.4 
Probestab 
Teil eines Probenabschnittes, der vor Herstellung der Proben mechanisch behandelt wurde  

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1. 

3.5 
Probe 
bestimmte Maße aufweisender Teil des Probenabschnitts oder Probestabes, der unbearbeitet oder 
bearbeitet in dem verlangten Zustand geprüft wird 
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Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Mitunter kann die Probe der Probenabschnitt oder der Probestab sein. 

3.6 
Bezugszustand 
Zustand eines Probenabschnittes, eines Probestabes oder eine Probe nach einer Wärmebehandlung, die dem 
vorgesehenen Endzustand des Erzeugnisses entspricht 

Anmerkung 1 zum Begriff: In derartigen Fällen wird der Probenabschnitt, der Probestab oder die Probe auch als 
Bezugsprobenabschnitt, Bezugsprobestab oder Bezugsprobe bezeichnet. 

 

Legende 

1 Prüfeinheit (3.1) 
2 Probestück (3.2) 
3 Probenabschnitt (3.3) 
4 Probestab (3.4) 
5 Probe (3.5) 

Bild 1 — Beispiel zur Erläuterung der Begriffe nach Abschnitt 3 

4 Allgemeine Anforderungen 

4.1 Repräsentative Prüfung 

Probenabschnitte, Probestäbe und Proben, die entsprechend den Angaben im Anhang A entnommen 
werden, sind als repräsentativ für das Erzeugnis zu betrachten. 
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