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DIN EN ISO 3834-4:2006-03

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische/Internationale Norm wurde im [SO/TC 44/SC 10 ,Vereinheitlichung von
Schweilvorschriften®, in Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 121/SC 4 ,Qualitatsmanagement fur das
Schweillen“ erarbeitet. Das zustédndige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsausschuss
NA 092-00-04 AA ,Qualitatssicherung beim Schweil3en (DVS AG Q 2)“ im Normenausschuss Schweiltechnik
(NAS).

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen bestehen mit der gleichen Norm-Nummer identische
DIN EN ISO-Normen.

ISO 3834 Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen besteht aus:
— Teil 1: Kriterien fiir die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitdtsanforderungen

— Teil 2: Umfassende Qualitdtsanforderungen

— Teil 3: Standard-Qualitdtsanforderungen

— Teil 4: Elementare Qualitdtsanforderungen

— Teil 5: Dokumente, deren Anforderungen erfiillt werden miissen, um die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen

ANMERKUNG Ein Technischer Bericht ISO/TR 3834-6, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweillen von
metallischen Werkstoffen — Teil 6: Leitfaden fiir die Einfiihrung von ISO 3834, wird vorbereitet.

Anfragen zur offiziellen Auslegung der Inhalte dieser Norm sollten Uber das jeweilige nationale
Normungsinstitut an das Sekretariat des ISO/TC 44/SC 10 gerichtet werden. Eine vollstandige Auflistung kann
Uber www.iso.org bezogen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 729-4:1994-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) zu Abschnitt 1: Der Abschnitt wurde erheblich gekiirzt. Die bisherigen Angaben zum Anwendungsbereich
von Teil 4 sind im Teil 1 enthalten.

b) zu Abschnitt 2: Es wird nur noch auf die Teile 1 und 5 von DIN EN ISO 3834 verwiesen. Alle anderen
normativen Verweisungen sind im neuen Teil 5 von DIN EN ISO 3834 enthalten.

c) zu Abschnitt 4: Der Abschnitt ist neu und erlautert die Anwendung dieses Teils der Norm.

d) zu Abschnitt 5: Dieser Abschnitt beinhaltet groRtenteils die bisherigen Angaben zur Vertrags- und
Konstruktionstberprifung. Diese beiden Ausdriicke werden allerdings nicht mehr verwendet.

e) zu Abschnitt 8: Dieser Abschnitt ist neu und verlangt qualifiziertes Personal fir die zerstorungsfreien
Prifungen.

f) zu Abschnitt 9: Dieser Abschnitt ist neu und verlangt das Vorhandensein von Einrichtungen im
geeigneten Arbeitszustand.
Friilhere Ausgaben

DIN 8563-2:1964-06, 1978-10
DIN EN 729-4:1994-11
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 38344
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2005

ICS 25.160.01 Ersatz fir EN 729-4:1994

Deutsche Fassung

Qualitatsanforderungen flr das Schmelzschweilden von
metallischen Werkstoffen —
Teil 4: Elementare Qualitatsanforderungen
(ISO 3834-4:2005)

Quality requirements for fusion welding of metallic Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux
materials — métalliques —
Part 4: Elementary quality requirements Partie 4: Exigences de qualité élémentaire
(ISO 3834-4:2005) (ISO 3834-4:2005)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Oktober 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 3834-4:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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