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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 3834-5:2021) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 �Welding and allied 
processes� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 �Schweißen und verwandte Ver-
fahren� erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-04 AA �Qualitätssicherung beim 
Schweißen (DVS AG Q 2)� im DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS). 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 3834-2:2021 siehe DIN EN ISO 3834-2:2021-08 
ISO 3834-3:2021 siehe DIN EN ISO 3834-3:2021-08 
ISO 3834-4:2021 siehe DIN EN ISO 3834-4:2021-08 
ISO 9606-1 siehe DIN EN ISO 9606-1 
ISO 9606-2 siehe DIN EN ISO 9606-2 
ISO 9606-3 siehe DIN EN ISO 9606-3 
ISO 9606-4 siehe DIN EN ISO 9606-4 
ISO 9606-5 siehe DIN EN ISO 9606-5 
ISO 9712 siehe DIN EN ISO 9712 
ISO 10863 siehe DIN EN ISO 10863 
ISO 13588 siehe DIN EN ISO 13588 
ISO 13916 siehe DIN EN ISO 13916 
ISO 14555 siehe DIN EN ISO 14555 
ISO 14731 siehe DIN EN ISO 14731 
ISO 14732 siehe DIN EN ISO 14732 
ISO 15607 siehe DIN EN ISO 15607 
ISO 15609-1 siehe DIN EN ISO 15609-1 
ISO 15609-2 siehe DIN EN ISO 15609-2 
ISO 15609-3 siehe DIN EN ISO 15609-3 
ISO 15609-4 siehe DIN EN ISO 15609-4 
ISO 15609-6 siehe DIN EN ISO 15609-6 
ISO 15610 siehe DIN EN ISO 15610 
ISO 15611 siehe DIN EN ISO 15611 
ISO 15612 siehe DIN EN ISO 15612 
ISO 15613 siehe DIN EN ISO 15613 
ISO 15614-1 siehe DIN EN ISO 15614-1 
ISO 15614-2 siehe DIN EN ISO 15614-2 
ISO 15614-3 siehe DIN EN ISO 15614-3 
ISO 15614-4 siehe DIN EN ISO 15614-4 
ISO 15614-5 siehe DIN EN ISO 15614-5 
ISO 15614-6 siehe DIN EN ISO 15614-6 
ISO 15614-7 siehe DIN EN ISO 15614-7 
ISO 15614-8 siehe DIN EN ISO 15614-8 
ISO 15614-10 siehe DIN EN ISO 15614-10 
ISO 15614-11 siehe DIN EN ISO 15614-11 
ISO 15614-14 siehe DIN EN ISO 15614-14 
ISO 15618-1 siehe DIN EN ISO 15618-1 
ISO 15618-2 siehe DIN EN ISO 15618-2 
ISO 15620 siehe DIN EN ISO 15620 
ISO 17635 siehe DIN EN ISO 17635 

Full document details: DIN EN ISO 3834-5:2022-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3834-5-2022-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-3834-5-2022-01


DIN EN ISO 3834-5:2022-01 

3 

ISO 17636-1 siehe DIN EN ISO 17636-1 
ISO 17636-2 siehe DIN EN ISO 17636-2 
ISO 17637 siehe DIN EN ISO 17637 
ISO 17638 siehe DIN EN ISO 17638 
ISO 17639 siehe DIN EN ISO 17639 
ISO 17640 siehe DIN EN ISO 17640 
ISO 17662 siehe DIN EN ISO 17662 
ISO 17663 siehe DIN EN ISO 17663 
ISO 18785 (all parts) siehe DIN EN ISO 18785 (alle Teile) 
ISO 22825 siehe DIN EN ISO 22825 
ISO 25239 (all parts) siehe DIN EN ISO 25239 (alle Teile) 
ISO/TR 17671-2 siehe DIN EN 1011-2 
ISO/TR 17844 siehe DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 17844 
 
Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 3834-5:2015-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aus 2.2 in die Literaturhinweise verschoben, da im Dokument nicht normativ 
auf sie verwiesen wird; 

b) Liste der Schweißprozesse erweitert, z. B. Laser-Lichtbogen-Hybridschweißen; 

c) informativen Anhang A �Leitfaden zum Qualifizierungs-/Ausbildungsschema für das Schweißaufsichts- 
und Schweißgütepersonal� gestrichen; 

d) Dokument redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 3834-5: 2006-03, 2015-11 
DIN EN ISO 3834-5 Berichtigung 1: 2009-04 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 1011-2, Schweißen � Empfehlungen zum Schweißen metallischer Werkstoffe � Teil 2: Lichtbogen-
schweißen von ferritischen Stählen 

DIN EN ISO 3834-2:2021-08, Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen 
Werkstoffen � Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen (ISO 3834-2:2021); Deutsche Fassung 
EN ISO 3834-2:2021 

DIN EN ISO 3834-3:2021-08, Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen 
Werkstoffen � Teil 3: Standard-Qualitätsanforderungen (ISO 3834-3:2021); Deutsche Fassung 
EN ISO 3834-3:2021 

DIN EN ISO 3834-4:2021-08, Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen 
Werkstoffen � Teil 4: Elementare Qualitätsanforderungen (ISO 3834-4:2021); Deutsche Fassung 
EN ISO 3834-4:2021 

DIN EN ISO 9606-1, Prüfung von Schweißern � Schmelzschweißen � Teil 1: Stähle 

DIN EN ISO 9606-2, Prüfung von Schweißern � Schmelzschweißen � Teil 2: Aluminium und Aluminium-
legierungen 

DIN EN ISO 9606-3, Prüfung von Schweißern � Schmelzschweißen � Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen 

DIN EN ISO 9606-4, Prüfung von Schweißern � Schmelzschweißen � Teil 4: Nickel und Nickellegierungen 

DIN EN ISO 9606-5, Prüfung von Schweißern � Schmelzschweißen � Teil 5: Titan und Titanlegierungen, 
Zirkonium und Zirkoniumlegierungen 

DIN EN ISO 9712, Zerstörungsfreie Prüfung � Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungs-
freien Prüfung 

DIN EN ISO 10863, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Ultraschallprüfung � Anwendung 
der Beugungslaufzeittechnik (TOFD) 

DIN EN ISO 13588, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Ultraschallprüfung � Anwendung 
von automatisierter phasengesteuerter Array-Technologie 

DIN EN ISO 13916, Schweißen �Messung der Vorwärm-, Zwischenlagen- und Haltetemperatur 

DIN EN ISO 14555, Schweißen � Lichtbogenbolzenschweißen von metallischen Werkstoffen 

DIN EN ISO 14731, Schweißaufsicht � Aufgaben und Verantwortung 

DIN EN ISO 14732, Schweißpersonal � Prüfung von Bedienern und Einrichtern zum mechanischen und 
automatischen Schweißen von metallischen Werkstoffen 

DIN EN ISO 15607, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Allgemeine Regeln 
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DIN EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißanweisung � Teil 1: Lichtbogenschweißen 

DIN EN ISO 15609-2, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißanweisung � Teil 2: Gasschweißen 

DIN EN ISO 15609-3, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißanweisung � Teil 3: Elektronenstrahlschweißen 

DIN EN ISO 15609-4, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißanweisung � Teil 4: Laserstrahlschweißen 

DIN EN ISO 15609-6, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißanweisung � Teil 6: Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißen 

DIN EN ISO 15610, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Qualifizierung aufgrund des Einsatzes von geprüften Schweißzusätzen 

DIN EN ISO 15611, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Qualifizierung aufgrund von vorliegender schweißtechnischer Erfahrung 

DIN EN ISO 15612, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Qualifizierung durch Einsatz eines Standardschweißverfahrens 

DIN EN ISO 15613, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitsprüfung 

DIN EN ISO 15614-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweißen von Stählen und Lichtbogenschweißen von 
Nickel und Nickellegierungen 

DIN EN ISO 15614-2, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 2: Lichtbogenschweißen von Aluminium und seinen Legierungen 

DIN EN ISO 15614-3, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 3: Schmelzschweißen von unlegierten und niedriglegierten Gusseisen 

DIN EN ISO 15614-4, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 4: Fertigungsschweißen von Aluminiumguss 

DIN EN ISO 15614-5, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 5: Lichtbogenschweißen von Titan, Zirkonium und ihren Legierungen 

DIN EN ISO 15614-6, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 6: Lichtbogen- und Gasschweißen von Kupfer und seinen Legierungen 

DIN EN ISO 15614-7, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 7: Auftragschweißen 

DIN EN ISO 15614-8, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 8: Einschweißen von Rohren in Rohrböden 

DIN EN ISO 15614-10, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 10: Trockenschweißen unter Überdruck 
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DIN EN ISO 15614-11, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 11: Elektronen- und Laserstrahlschweißen 

DIN EN ISO 15614-14, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe � 
Schweißverfahrensprüfung � Teil 14: Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweißen von Stählen, Nickel und dessen 
Legierungen 

DIN EN ISO 15618-1, Prüfung von Schweißern für Unterwasserschweißen � Teil 1: Nassschweißen unter 
Überdruck 

DIN EN ISO 15618-2, Prüfung von Schweißern für Unterwasserschweißen � Teil 2: Unterwasserschweißer und 
Bediener von Schweißanlagen für Trockenschweißen unter Überdruck 

DIN EN ISO 15620, Schweißen � Reibschweißen von metallischen Werkstoffen 

DIN EN ISO 17635, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Allgemeine Regeln für metallische 
Werkstoffe 

DIN EN ISO 17636-1, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Durchstrahlungsprüfung � 
Teil 1: Röntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen 

DIN EN ISO 17636-2, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Durchstrahlungsprüfung � 
Teil 2: Röntgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren 

DIN EN ISO 17637, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Sichtprüfung von Schmelzschweiß-
verbindungen 

DIN EN ISO 17638, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Magnetpulverprüfung 

DIN EN ISO 17639, Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen � Makro-
skopische und mikroskopische Untersuchungen von Schweißnähten 

DIN EN ISO 17640, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Ultraschallprüfung � Techniken, 
Prüfklassen und Bewertung 

DIN EN ISO 17662, Schweißen � Kalibrierung, Verifizierung und Validierung von Einrichtungen einschließlich 
ergänzender Tätigkeiten, die beim Schweißen verwendet werden 

DIN EN ISO 17663, Schweißen � Qualitätsanforderungen zur Wärmebehandlung beim Schweißen und bei 
verwandten Prozessen 

DIN EN ISO 18785 (alle Teile), Rührreibpunktschweißen � Aluminium 

DIN EN ISO 22825, Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen � Ultraschallprüfung � Prüfung von 
Schweißverbindungen in austenitischen Stählen und Nickellegierungen 

DIN EN ISO 25239 (alle Teile), Rührreibschweißen � Aluminium 

DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 17844, Schweißen � Vergleich von genormten Verfahren zur Vermeidung von 
Kaltrissen 
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