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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm ISO 4263-4:2006, die im 
Technischen Komitee ISO/TC 28 �Mineralölerzeugnisse und Schmierstoffe�, dessen Sekretariat vom NEN 
(Niederlande) gehalten wird, ausgearbeitet wurde. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 681, Spiegelausschuss zu CEN/TC 19 
�Gasförmige und flüssige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralöl-
stämmiger, synthetischer oder biologischer Herkunft� im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung 
(FAM) des Normenausschusses Materialprüfung (NMP). 

ISO 4263 Mineralölerzeugnisse und verwandte Produkte � Bestimmung des Alterungsverhaltens von 
inhibierten Ölen und Flüssigkeiten � TOST-Verfahren besteht aus folgenden Teilen: 

! Teil 1: Verfahren für Mineralöle 

! Teil 2: Verfahren für Hydraulikflüssigkeiten der Klasse HFC 

! Teil 3: Wasserfreies Verfahren für synthetische Druckflüssigkeiten 

! Teil 4: Verfahren für Industriegetriebeöle 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2977 siehe DIN ISO 2977 
ISO 3104 siehe DIN EN ISO 3104 
ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170 
ISO 3405 siehe DIN EN ISO 3405 
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
ISO 4259 siehe DIN EN ISO 4259 
ISO 12185 siehe DIN EN ISO 12185 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 3104, Mineralölerzeugnisse � Durchsichtige und undurchsichtige Flüssigkeiten � Bestimmung 
der kinematischen Viskosität und Berechnung der dynamischen Viskosität 

DIN EN ISO 3170, Flüssige Mineralölerzeugnisse � Manuelle Probenahme 

DIN EN ISO 3405, Mineralölerzeugnisse � Bestimmung des Destillationsverlaufes bei Atmosphärendruck 

DIN EN ISO 4259, Mineralölerzeugnisse � Bestimmung und Anwendung der Werte für die Präzision von 
Prüfverfahren 

DIN EN ISO 12185, Rohöl und Mineralölerzeugnisse � Bestimmung der Dichte � U-Rohr-Oszillations-
verfahren 

DIN ISO 2977, Mineralölerzeugnisse und Lösemittel aus Kohlenwasserstoffen � Bestimmung des 
Anilinpunktes und Misch-Anilinpunktes 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke � Anforderungen und Prüfungen 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 4263-4:2006) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 �Mineralölerzeugnisse 
und Schmierstoffe� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 19 �Gasförmige und flüssige 
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralölstämmiger, synthetischer oder 
biologischer Herkunft� erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2006, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis August 2006 zurückgezogen werden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 4263-4:2006 wurde vom CEN als EN ISO 4263-4:2006 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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WARNUNG � Die Anwendung dieses Teils von ISO 4263 kann den Einsatz gefährlicher Stoffe, 
Arbeitsgänge und Geräte mit sich bringen. Dieser Teil von ISO 4263 gibt nicht vor, alle mit ihrer 
Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme anzusprechen. Der Anwender dieses Teils von 
ISO 4263 ist dafür verantwortlich, vorher angemessene Maßnahmen im Hinblick auf Sicherheit, 
Gesundheit und Umweltschutz zu ergreifen und die Anwendbarkeit einschränkender Vorschriften zu 
ermitteln.  

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von ISO 4263 legt ein Verfahren fest zur Bestimmung des Alterungsverhaltens von Getriebeölen 
der Klassen CKC, CKD, CKS und CKT, wie sie in ISO 6743-6 [5] definiert sind. Die Alterung wird beschleunigt 
durch die Anwesenheit von Sauerstoff und durch erhöhte Temperaturen, und die Zerfallserscheinungen in der 
Flüssigkeit werden verfolgt über die Änderung der kinematischen Viskosität bei 100 °C, über den Gehalt an 
unlöslichen Anteilen (Ausfällungszahl). Bei Bedarf werden für die Ergebnisbeurteilung auch der Anstieg der 
Säurezahl, der Sedimentgehalt durch Filtration, Veränderungen im Additivgehalt und die infrarote Oxidation 
eingesetzt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 2977:1997, Petroleum products and hydrocarbon solvents � Determination of aniline point and mixed 
aniline point 

ISO 3104:1994, Petroleum products � Transparent and opaque liquids � Determination of kinematic 
viscosity and calculation of dynamic viscosity 

ISO 3170:2004, Petroleum liquids � Manual sampling 

ISO 3405:2000, Petroleum products � Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure 

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use � Specification and test methods 

ISO 3734:1997, Petroleum products � Determination of water and sediment in residual fuel oils � Centrifuge 
method 

ISO 12185:1996, Crude petroleum and petroleum products � Determination of density � Oscillating U-tube 
method 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
unlöslicher Anteil 
Ausfällungszahl 
Anzahl Milliliter des gebildeten Niederschlags, nachdem 10 ml des Schmieröls mit 90 ml Naphtha-Siedeschnitt 
versetzt und unter den Prüfbedingungen zentrifugiert wurden 

3.2 
Sedimentgehalt durch Filtration 
die in Milligramm je 100 Milliliter angegebene Menge unlöslicher Anteile, die beim Filtrieren mit einem 
Membranfilter mit 1,2 µm Porengröße unter Vakuum erhalten werden 
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